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Настоящий стандарт распространяется на пористые и сетчатые 
фильтроэлементы с номинальной тонкостью фильтрации от 5 ло 
40 мкм, используемые в фильтрах, предназначенных для фильтра
ции рабочих жидкостей в объемных гидроприводах и смазочных 
системах с жидким смазочным материалом.

Стандарт не распространяется на фильтроэлементы для техно
логических смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и для сма
зочных систем двигателей внутреннего сгорания.

Стандарт не устанавливает методы испытаний, необходимые 
для проверки специальных требований (влагостойкости, вибро- 
прочности, ударной прочности и др.).

Требования стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. Правила приемки фнльтроэлементов по ГОСТ 22976—78 и 
настоящему стандарту.

1.2. Типовым и периодическим испытаниям подвергают не менее 
3 фнльтроэлементов каждого типоразмера.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное
-4-

С; Издательство стандартов, 1982 
®  Издательство стандартов, 1991 

Переиздание с изменениями
Настоящий стандарт но мо хот быть полностью или частично воспроизведен, 

гирзм'иросаи и распространен без разрешения Госстсидпрга СССР



С. 2 ГОСТ 25277—82

1.3. При приемо-сдаточных испытаниях проверяют, 
внешний вид;
габаритные и присоединительные размеры; 
герметичность.
1.4. При периодических испытаниях следует проверять: 
внешний вид;
габаритные и присоединительные размеры; 
массу;
материал деталей; 
герметичность;
гидравлическую характеристику;
характеристики фильтрования (номинальную тонкость фильт

рации, абсолютную тонкость фильтрации) н грязеемкость; 
максимальный перепад давлений фильтроэлемента; 
прочность при разрушающем перепаде давлений; 
совместимость с рабочей жидкостью; 
прочность при номинальной аксиальной нагрузке; 
усталостную прочность при прохождении потока жидкости. 
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
1.5. Периодические испытания проводят не реже одного раза 

в 2 года.
При выпуске более 10 тыс. фильтроэлементов в месяц гидрав

лическую характеристику проверяют не реже 1 раза в квартал.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

2.1. О б ш и е  п о л о ж е н и я
2.1.1. Испытания фильтроэлементов следует проводить на стен

дах. которые должны иметь формуляр и техническое описание по 
ГОСТ 2.601-68.

2.1.2. Измерение параметров и погрешности измерений — по 
ГОСТ 17108-86.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2. П р о в е р к а  в н е ш н е г о  в и д а
2.2.1 Внешний вид следует проверять путем осмотра внешне

го исполнения, покрытий, маркировки на соответствие требовани
ям ГОСТ 17411—81, ГОСТ 19099 86 и ГОСТ 15108—80.

2.3. К о н т р о л ь  г а б а р и т н ы х  и п р и с о е д и н и т е л ь 
ных  р а з м е р о в

2.3.1. Габаритные и присоединительные размеры следует изме
рять средствами измерений линейных и угловых величин.

2.4. П р о в е р к а  м а с с ы
2.4.1. Массу проверяют взвешиванием в сухом состоянии 
(Измененная редакция, Изм. 3).
2.5. П р о в е р к а  м а т е р и а л а
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2.5.1. Материал деталей фильтроэлемектов проверяют по серти
фикатам. В случае необходимости проводят испытания и анализы 
материалов на соответствие требованиям стандартов и техниче
ских условий на материалы.

2.6. Проверка герметичности—в соответствии с приложением 2.
(Измененная редакция, Изм. .*6 4).
2.7. П р о в е р к а  г и д р а в л и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к и
2.7.1. Гидравлическую характеристику фильтроэлсмента опре

деляют на стенде, схема которого приведена и рекомендуемом 
приложении 3.

2.7.2. Стенд должен обеспечивать плавное изменение расхода 
от нулевого значения до значения, равного ( 1,5-г 1.7) Q*ом. где 
Q„ом — номинальный расход через фнльтроэлемент.

2.7.3. Номинальная тонкость фильтрации технологического 
фильтра не должна быть грубее номинальной тонкости фильтра
ции испытуемого фильтроэдемента.

2.7.4. Погрешности измерения: давления ±1% ; расхода ± 2 % .
2.7.5. (Исключен, Изм. Л» 2).
2.7.6. В бак заливают рабочую жидкость, удаляют из системы 

воздух, обеспечивают заданную вязкость к прокачивают через тех
нологический фильтр. После пятикратной очистки рабочей жид
кости в системе проводят измерение перепада давлений на кор
пусе фильтра без испытуемого фильтроэдемента в зависимости 
от расхода. Увеличивая значение расхода десятью приращениями 
от 0 до 1,2 риои, измеряют перепад давлений. Затем повторяют 
испытание, уменьшая значения расхода от 1.2 Q до 0. Фикси
руют средине значения результатов, полученные при увеличении 
и уменьшении расхода. Затем испытуемый фильтроэлемент, про
шедший испытания на герметичность, устанавливают в корпус 
фильтра и аналогичным способом определяю! зависимость пере
пада давлений от расхода для корпуса фильтра с фильтроэлемеи- 
том.

2.7.7. Перепад давлений на фильтроэлеменге определяют как 
разность перепадов давлений фильтра с фильтроэлсментом и кор
пуса фильтра н представляют диаграммой или таблицей в виде за
висимости перепада давлении от расхода жидкости.

2.7.8. По диаграмме или таблице находят значение номинально
го перепада давлений при номинальном расходе.

2.7.7—27.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.7.9. Фильтроэлемент считается выдержавшим испытания, ес

ли номинальный перепад давлений не превышает указанный в 
стандартах или технических условиях на конкретные вилы фильт- 
роэлсмснтов более, чем на 10%.

2.8. П р о в е р к а  х а р а к т е р и с т и к  ф и л ь т р о в а н и я  
п у т е м  м н о г о к р а т н о г о  п р о п у с к а н и я  ж и д к о с т и  
ч е р е з  ф и л ь т р о э л е м е н т
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2.8.1. Требования к оборудованию, материалам и рабочей жид
кости

2.8.1.1. Испытания проводят на стенде, состоящем из системы 
испытания фнльтроэлемента и системы введения загрязнителя. 
Схема стенда приведена в приложении 4.

2.8.1.2. Баки должны иметь коническое дно с углом при верши
не не более 90° и подводом рабочей жидкости черед диффузор по i 
ее уровень.

2.8.1.3. Насос системы испытания фнльтроэлемента должен 
быть малочувствительным к загрязнителю при рабочем давлении 
и не создавать чрезмерных пульсаций расхода, которые могут при
вести к ошибочным результатам.

2.8.1.4. Насос системы введения загрязнителя не должен изме
нять распределение части загрязнителя но размерам (например 
центробежный насос).

2.8.1.5. Гидролинии стенда должны обеспечивать турбулентным 
поток и нс должны иметь ловушек загрязнителя и застойных зон.

2.8.1.6. Фильтр системы испытания фнльтроэлемента должен 
обеспечивать начальный уровень чистоты рабочей жидкости с со
держанием не более 15 частиц загрязнителя размером более 
10 мкм в 1 см3 жидкости.

2.8.1.7. Фильтр системы введения загрязнителя должен обеспе
чивать начальный уровень чистоты рабочей жидкости с содержа
нием не более 1000 частиц загрязнителя размером более 10 мкм к 
1 см3 жидкости.

2.8.1.8. Корпус фильтра должен быть выполнен таким обра
зом. чтобы жидкость не могла протекать, минуя испытуемый филъг- 
роэлемент.

2 8.1.9. Устройство дли отбора проб до и после испытуемого 
фнльтроэлемента должно обеспечивать одинаковое время отбо
ра, составляющее не более 30 с. Устройство для отбора проб пос
ле фнльтроэлемента должно обеспечивать расход рабочей жид
кости, равный расходу при введении загрязнителя, с целью соб
людения постоянного объема жидкости в системе испытания.

2.8.1.10. Сосуды для отбора проб перед испытанием должны 
содержать не более 1,5 частиц загрязнителя размером более 
10 мкм в 1 см3 объема сосуда.

2.8.1.11. В качестве искусственного загрязнителя должен при
меняться мелкозернистый испытательный порошок с известным 
распределением частиц по размерам, например, стандартный заг
рязнитель— аризонская пыль или другой равноценный загрязни
тель, высушенный при температуре от 110 до 150СС в течение не 
менее 1 ч.

2.8.1.12. Для подсчета частиц загрязнителя следует применить 
автоматические счетчики частиц или другие методы подсчета
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(например, при помощи микроскопа), обеспечивающие установлен
ную погрешность измерения.

2.3.1.13. Должны использоваться рабочие жидкости, совмести
мые с материалами фильтроэлемента. Минимальная вязкость жид
кости при 40°С должна быть 10 мм*-с“*.

Пои применении автоматического счетчика для подсчета час
тиц загрязнителя жидкость должна быть прозрачной, с содержа
щем красного красителя в соотношении не более чем одна часть 
красителя на 10000 частей рабочей жидкости.

2.8.1.14. Общий объем рабочей жидкости в системе испытания 
фильтроэлемента (за исключением системы очистки) должен быть 
равен XU значения номинального расхода рабочей жидкости, про
ходящей через испытуемый фнльтроэлемент.

2.8.2. Опробование и подготовка системы испытания фильт
роэлемента

2.8.2.1. Опробирование системы испытания проводят без 
фильтроэлемента при минимальном расходе следующим образом.

2.8.22. В рабочую жидкость, имеющую начальный уровень 
чистоты не более 15 частиц размером более 10 мкм в 1 см3, вво
дят загрязнитель до массовой концентрации 5 мг/л.

2 8.2.3. Пропускают рабочую жидкость через систему испыта
ния фильтроэлемента в течение 1 ч и отбирают пробы через 15. 30. 
45 и 60 мин для анализа.

2.8.2.4. Подсчитывают количество частиц размерами более 
10 мкм и более 20 мкм в трех объемах рабочей жидкости, взя
тых из каждой пробы.

28.2.5. Результаты опробования считают удовлетворительными, 
«ели среднее арифметическое значение от трех подсчетов для дан
ного размера из каждой пробы не отклоняется более чем на 20% 
среднего арифметического значения подсчетов этого размера из 
всех проб.

2.S.2.6. В системе испытания фильтроэлемента рабочую жид
кость снова очищают до тех пор, пока нс будет достигнут началь
ный уровень чистоты не более 15 частиц загрязнителя размером 
более 10 мкм в 1 см3.

2 8.2.7. Затем устанавливают необходимый объем рабочей жид
кости в системе испытания фильтроэлемента.

2.8 2.8. При номинальном расходе и температуре рабочей жид- 
ности (40±2)СС измеряют перепад давлений на корпусе испытуе
мого фильтроэлемента.

2.8.29. Устанавливают необходимое значение расхода рабо
чей жидкости при отборе проб в соответствии с требованием 
п. £.8.1.9.

2.8.2.10. Испытуемый фнльтроэлемент подвергают испытанию 
на герметичность по приложению 2.
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2.8.3 Опробование и подготовка системы введении загряз
нителя

2.8.3.1. Принимая массовую концентрацию загрязнителя перед 
фильтром (у') равной 10 мг/л, вычисляют предполагаемое время 
испытания (/')  в минутах по формуле

i'- ( 1 )

где С — предполагаемая грязеемхоегь фильтрозлемента, мг; 
q — номинальный расход, л/мин.

2.8.3.2. Необходимый для работы системы введения загрязни
теля минимальный объем рабочей жидкости (V,) в литрах опре
деляют по формуле

V: —1.2 < 4 ,. (2)
где коэффициент 1,2 принят для обеспечения 20% запаса;

q\ — рекомендуемый расход жидкости при введении загряз
нителя— от 0.25 до 0,5 л/мин. Допустимые пределы от
клонения установленного расхода ±5% .

2.8.3.3. Массовую концентрацию загрязнителя (yt) в миллиг
раммах на литр рабочей жидкости системы введения загрязните
ля вычисляют по формуле

2.8.3.4. Массу загрязнителя (ш) в граммах, необходимую 
введения в систему, определяют по формуле

(3)
',ЛЯ

1000 (И

2.8.3.5. Настраивают расход (q\) и объем (Vj) жидкость в 
системе введения загрязнителя на выбранные значения (и. 2.8.3.2).

2.8.3.6. Жидкость очищают до тех пор, пока не будет достиг
нут начальный уровень чистоты не более 1000 частиц размером 
более 10 мкм в 1 см* жидкости.

2.8.3.7. В систему вводят загрязнитель в виде суспензии до 
установленной массовой концентрации в количестве, вычислен
ном по формуле (4), н осуществляют циркуляцию жидкости в те
чение 2 ч.

28.3.8. Отбирают пробы жидкости в месте ввода загрязните
ля в систему испытания фнльтроэлемента через 30, 60, 90 и 
120 мин работы системы.

2.8.3.9. Определяют массовую концентрацию загрязнителя для 
каждой пробы.

2.8.3.10. Результаты опробования считают удовлетворительны
ми, если отклонение средней массовой концентрации загрязните
ля всех проб от массовой концентрации загрязнителя для каждой
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пробы и от выбранной массовой концентрации загрязнителя, вы
численной по формуле (3), находится в пределах ±20% .

2.8.4. Проведение испытаний
2.8.4.1. Испытуемый фильгроэлемснт пометают в корпус, ус

танавливают номинальный расход при температуре (40±2)°С я 
фиксируют уровень жидкости в баке системы испытания фильтра.

2.8.4.2. Определяют перепад давлений на чистом фнльтроэле- 
менте, который равен перепаду давлений на корпусе с фильтров- 
лемеитом минус перепад давлений на корпусе.

2.8.4.3. Вычисляют значения перепада давлений, соответствую
щие 5, 10. 20, 40, 80 и 100% разности между конечным перепадом 
давлений, заданным для испытания, и номинальным перепадом 
давлений на испытуемом фильтроэлементе.

2.8.4.4. Включают в работу систему испытания фильтроэле- 
мента и после 15 мин циркуляции рабочей жидкости в системе 
отбирают пробу жидкости до фильтроэлемента для определения 
начальной массовой концентрации загрязнителя.

2.8.4.5. Включают в работу систему введения загрязнителя и 
после 15 мин циркуляции жидкости отбирают пробу из системы.

2.8.4.6. Выбирают в соответствии с n. 2.8.3.2 и измеряют расход 
жидкости в системе введения загрязнителя.

2.5.4.7. Подводят поток жидкости из системы введения загряз
нителя на вход в бак системы испытания фильтроэлемента и вклю
чают секундомер.

2.8.4.8. Открывают устройство для отбора проб. Между отбо
рами проб жидкость до фильтроэлемента направляют в бак сис
темы испытания, а жидкость после фильтроэлемента собирают вне 
испытательной системы в мерную емкость.

2.8.4.Э. Регистрируют время испытания в минутах, необходи
мое для увеличения перепада давления на испытуемом фильтро
элементе до значений, указанных в п. 2.8.4.3.

2.8.4.10. Отбирают пробы жидкости одновременно до и после 
фильтроэлемента через 2 мин после начала испытания и при дос
тижении перепада давлений на испытуемом фильтроэлементе на 
10, 20, 40 и 80%, вычисленных по п. 2.8.4.3. Пробу при 100% не 
отбирают, так как в конце отбора пробы, соответствующей пе
репаду давлений 80%, фильтроэлемент достигает состояния, со
ответствующего 100% разности между конечным и номинальным 
перепадом давлений. Время отбора проб до и после фильтроэлс- 
мента должно быть одинаково и должно составлять не более 30 с. 
Сосуды для отбора проб следует заполнить на 50—90% их объема.

2.8.4.11. Прекращают введение загрязнителя в систему испы
тания.

2.8.4.12. Отбирают пробу до фильтроэлемента из системы ис
пытания фильтроэлемента для определения конечной массовой
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концентрации загрязнителя. Допустимые пределы отклонения мас
совой концентрации загрязнителя ±  I мг/л.

2.8.4.13. Отбирают пробу из системы введения загрязнителя. 
Измеряют и записывают расход при введении загрязнителя.

2.8.4.14. Прекращают испытание, перекрыв поток к испытуемо
му фильтроэлементу.

2.8.4.15. Пробы, отобранные из испытательной системы, конт
ролируют на оборудовании по п. 2.8.1.12 и определяют количество 
частиц загрязнителя в 1 см3 большего размера, чем выбранные. 
Выбор размеров частиц проводят, исходя из предполагаемой тон
кости фильтрации испытуемого фильтроэлемента. Например, для 
предполагаемой номинальной тонкости фильтрации 10 мкм мож
но ныбрать размеры 3, 5, 10, 15, 20, 25 мкм.

2.8.4.16. Проводят, как минимум, три подсчета для каждой 
пробы жидкости. Вычисляют и записывают средиее арифметичес
кое значение количества подсчитанных частиц для каждого выб
ранного размера.

2.8.4.17. Определяют коэффициент фильтрования р* для каж
дого выбранного размера частиц по формуле

~4~- ’ <5>
где х — индекс, означающий выбранный размер;

Лг 1 — количество частиц большего размера, чем выбранный 
в 1 мл жидкости до фильтроэлемента;

;Vj — количество частиц большего размера, чем выбранный 
в I мл жидкости после фильтроэлемента.

2.8.4.18. Определяют коэффициент отфильтровывзння для каж
дого выбранного размера частиц по формуле

’.-У»
IV

_1_
(6)

2.8.1.19. Определяют абсолютную и номинальную тонкость 
фильтрации фильтроэлемента по коэффициенту фильтрования р* 
или коэффициенту отфнльтровывания TJ*.

П р и м е ч а н и е .  За абсолютную тонкость фильтрации принимают размер 
частиц, для которого р<>75 «ми ч ,>0.987. За номинальную тонкость фильтрация 
принимают размер частиц, для которого Р ,> 2 0  или ц«>0,95.

2.8.4.20. Проводят анализ проб жидкости, отобранных из сис
темы испытания фильтроэлемента до и после введения в нее заг
рязнителя, и определяют начальную (у\>) и конечную (у?) массо
вую концентрацию загрязнителя.

2.8.4.21. Проводят анализ проб жидкости, отобранных в нача
ле и в конце испытаний из системы введения загрязнителя.

Вычисляют среднее арифметическое значение (у) для двух проб 
системы введения загрязнителя.
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2.8.4.22. Грязсемкость фнльтроэлемента (С) в граммах опре
деляют по формуле

^  lV n -V + Y C .-f-V 2 -V ) ( 7 )
1000

где Yo— начальная массовая конценграцня загрязнителя в сис
теме испытания фнльтроэлемента, мг/л;

Y — среднее значение массовой концентрации загрязнителя 
в системе введения загрязнителя, определенное по п. 
2.8.4.21, мг/л;

— расход жидкости при введении загрязнителя, л,'мин; 
t  — фактическое время, необходимое для достижения мак

симального перепада давлений, мин; 
уг — конечная массовая концентрация загрязнителя в сис

теме испытаний фнльтроэлемента. мг/л; 
у  _  объем масла в системе испытания фнльтроэлемента, л.

Результаты испытаний записывают в таблицу. Пример за пол
ил ния таблицы приведен в приложении 5.

2.8— 2.8.4.22. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 4).
2.9. П р о в е р к а  п р о ч н о с т и  ф н л ь т р о э л е м е н т а  п р и  

м а к с и м а л ь н о м  п е р е п а д е  д а в л е н и й  — в с о о т в е т 
с т в и и  с п р и л о ж е н и е м  6.

2.10. П р о в е р к а  с о в м е с т и м о с т и  фи л ь т р о э л е м е н -  
та  с р а б о ч е й  ж и д к о с т ь ю — в соответствии с приложением 
9

2.11. П р о в е р к а п р о ч н о с т и  ф н л ь т р о э л е м е н т а  
п р и  а к с и а л ь п о й  н а г р у з к е  — в соответствии с приложе
нием 10. Схема стенда для проведения испытания на прочность 
под действием сжимающей аксиальной нагрузки приведена в при
ложении 7. под действием растягивающей аксиальной нагрузки — 
в приложении 8.

2.9— 2.11. (Измененная редакция, Изм. /ft 4).
2.12. О ф о р м л е н и е  р е з у л ь т а т о в  и с п ы т а н и й
2.12.1. Результаты периодических и типовых испытаний фил:.- 

троэлементов должны быть оформлены по ГОСТ 22976—78 и 
ГОСТ 15.001-88.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.12.2. Результаты приемо-сдаточных испытаний должны бык. 

оформлены в журнале приемо-сдаточных испытаний, где должно 
быть указано число испытанных фильтроэлементов каждого типо
размера, число фильтроэлементов, не прошедших испытания, с 
указанием типоразмера и показателей, не соответствующих стан
дартам или техническим условиям.

2.13. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
2.13.1. Требования безопасности при проведении испытаний по
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ГОСТ 12.2.086-83; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.001—85; ГОСТ 
12.1.010-76.

2.13.2. Рабочие места во время проведения испытаний должны 
быть оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78.

2.14. П р о в с р к а ф и  л ь т р о э л  е м е н т а  на р а з р у ш а ю 
щий п е р е п а д  д а в л е н и й

2.14.1. Фнльтроэлемент подвергают испытанию в порядке, уста
новленном в л. 2.9, при этом загрязнитель зподят до тех пор, пока 
перепад давлений на фильтроэлементе не достигнет значения рзз- 
р\тающего перепада давлений, либо не прекратится рост пере
пада давлений на фильтроэлементе.

2.14.2. Фнльтроэлемент считают выдержавшим испытание, ес
ли в конце испытания перепад давлений на фильтроэлементе бу
дет не менее значения разрушающего перепада.

2.14—2.14.2. (Введены дополнительно, Изм. № 3).
2.15. П р о в е р к а ф и л ь т р о э л е м е н та  на у с т а л о с т 

ную п р о ч н о с т ь  при  п р о х о ж д е н и и  п о т о к а  ж и д 
ко  с т и — в соответствии с приложением 11.

(Введен дополнительно, Изм. JY* 4).

ПРИ ЛО Ж И М  Н Е  / (Исключено, И.1«. Н, I) .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязате.и>ное

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ. 
ФИЛЬТРОЭЛ ЕМЕНТЫ

Метод определении герметичности 
(по ИСО 2942-85)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий международный стандарт устанавливает метод определении гер
метичности фильтроэлемента. т. е. определения пригодности фильтроэлемента к 
последующим испытаниям и применению.

Стандарт не предназначен для определения эксплуатационных характеристик 
фильтра.

2. ССЫЛКИ

ИСО 1219 «Гидроприводы объемные и пневмоприводы. Условные графичес
кие обозначения» (ГОСТ 2.721. ГОСТ 2.780. ГОСТ 2.781. ГОСТ 2.782. ГОСТ 
2.784).

ИСО 5598 «Объемные гидроприводы к пневмоприводы. Словарь терминов» 
(ГОСТ 26070).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 26070.

4. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные графические обозначения — по ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.780. ГОСТ 
2.781. ГОСТ 2.782, ГОСТ 2.781.

5. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

5.1. Стенд для испытания методом лродапливаиия пузырьков воздуха (см. 
черт.).

5.2. Чистый кзопропаьол или любая жидкость, указанная изготовителем 
фнльтроэлемента. Степень чистоты должна соответствовать требованиям, предъ
являемым к испытаниям.

6. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ

6.1. П р о в е р я т  соответствие фильтроэлемента чертежам изготовителя.
6.2. Устанавливают чистый фильгрозлемент па стекле для испытания (п. 5.1) 

методом продаолипания пузырьков воздуха так. чтобы ось фильтроэлемента была 
параллельна поверхности ж и лк о с т

6.3. Погружают фильтрозл*у*и1 в жидкость (п. 5.2) так. чтобы слой жид
кости над ним был (12±3) мм при температуре 15—4(ГС.

П р и м е ч а н и е .  Указанный диапазон температур должен обеспечить полу
чение достоверных результатов испытз шй.
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6.4. Перед испытанием фильтроэлемепт выдерживают погруженным в жид
кость в течение 5 мин.

П р и м е ч а н и е .  За установленное время (5 мвя) обеспечивается пропитка 
фкльтроэлсмснта.

6.5. Подводят во «дух внутрь фильтромемеита под давлением, указанным
изготовителем. . ___

6 6. Фклыроэлеиемт поворачивают на 3bD' вокруг оси, подавая воздух внугрь
|и>д давлением, уки зонным изготовителем.

Критерием является отсутствие выделения пузырьков воздуха при давления, 
указанном нчюювктелем.

Рекомендуется следующая форыз записи в отчетах, каталогах и торговых 
проспектах при ссылке на настоящий стандарт:

Гериетнчгосгь фильтромемента проверена в соответствии с ИСО 2942.

Схема стенда для испытания 
фильтромемеито» методом 

проаавлнвания пузырьков воздуха

У !,

7. КРИТЕРИЙ ПРИЕМКИ

8. ФОРМА ЗАПИСИ

П:Ч*.

МГ.ЬнкМЯР"

.q—V -v < .

(Измененная редакция, Изм. !к  4).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Схема стенда да я определения гидравлической 
характеристики

1— 1  няробвк; 7—н к ос; Л—преяохрлпятел.зиЛ глдрюхл»- 
п»и; 4—I иерояросселк; S— твхяологячвскиЯ фильтр: I -  
■впоыетр; 7—термометр; 9—диф$«р«мннэльиы< мало- 
негр: «—фильтр с  исннтуеяыи фильтроэлт « с т о я .  10— 

раоодомер; /Г—тепхообмепмях: ) !—сапу»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Схема испытательного стенда для определения 
характеристик фильтрования

1—6» к системы введения авгряанители. г—Сяк системы испытания Фильтра: П-п»сос свстемы 
видения загрязнителя, <-крли; ff—ф м ь т р  технологический; «-овратмкЯ хлапа»: 7-»еп*о- 
обмен миг, S—устройство для видения загрязнителя; 9 расходомер. 10—двфф умр: I I—уст- 
роЯство для отбора проб; 19—и к о с  системы меяитаяия; П  фильтр ксяытуеммй; Н — мано

метр аифферсиаиальный; /5—вентиль '
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФИЛЬТРОВАНИЯ 

МЕТОДОМ МНОГОКРАТНОГО ПРОПУСКАНИЯ ЖИДКОСТИ 
ЧЕРЕЗ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ

Дата и с п ы т а н и я .................................... .Место проведения
Обозначение исп ы тан и я...............................
ф и д ы р о м е м е к г а .................................... Расход жидкости » системе испытания
Перепады давлений Др. МПа: ф иль7роэлем еита..................

конечный на фкльтроэлекеите
ЛР> ........................................................................................................ :
номинальный па корпусе с
фнлмрпэлеиоитом Э Д ».вм ..........................................................................................................

на корпусе Ар« .................................................................................................................

номинальный на фяльтроэлеиенте Др,.„м .......................................................................

Разность между конечным и номинальным 
перепадами на фильгроэлементе, Ар,—Др, , 0» .

Разность между максимальным и номи
нальным перепадами на филыроэдсмекте
А Л- Др>..<ы. Ч>

5 10 20 40 80 100

Перепад давлений на корпусе с фильтро- 
элементом, А рф.„„ МПа

Время, мне 1 1
Герметичность фильтрозлемента п р о в ер ен а :................................................................,

Начальная чистота си стем ы :................................................................(число частиц в
I мл размером более 10 мкм)

Показатели жидкости, вводящей загряз
нитель

Начальный Конечный Средний

Расход жидкости в системе введения за 
грязнители. л/мжг

Массоаая концентраиня загрязнителя, 
ыг/л
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Массовая концентрация загрязнителя до фильтроэдемента — . . . .  мг/я. 
Анализ распределения частиц (число частиц в ! мд)

Момент отСоря прс<! 
ЯО >' после ф.И.1 етро 

тдемента*
чям

(срОХЙМ)

Сь_______
мкм

{среднее!

Сш.______
мкм

(среднее!

С»----------
ики

(соедяее)

С*_______
ики

(среднее)

С и ___
мчи

(сред
нее)

Л ДО2  МИН —-----------------

п о е м

В,

in«r А010%

после

в ,

ЛЛ*  Д°20%
после

6 ,

. л а , 4040%
после

Вл

~n t. Д«
80%

после

8 .

Отбор проб — по п. 2.8.4.10.



ГОСТ 2527/—82 С. 17

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Обязательное

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ 
ФИЛ Ы  РОЭ ЛЕМЕ НТЫ

Метол испытания на прочность при максимальном перепаде давлений 
(по ИСО 2941-88)

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий международный стандарт устанавливает метод испытания на 
прочность фильтро»леме1ГТОв. т. е. способность фильтроэлемента выдерживать 
установленный перепад давлений при заданном направлении потока рабочей жид
кости.

2. ССЫЛКИ

ИСО 1219 «Гидроприводы объемные и пневмоприводы Условные графические 
обозначении*. (ГОСТ 2 721. ГОСТ 2780. ГОСТ 2.781. ГОСТ 2.782. ГОСТ 2.784).

ИСО 2942 «Гидроприводы объемные. Фильтроэлемопы. Метод определения 
герметичное .'и* (приложение 2).

ИСО 2943 «Гидроприводы объемные. Фильтромсмситы. Проверка совмести
мости материала фильтроэлемента с рабочей жидкостью» (приложение 9).

ИСО 5398 «Объемные 1НдропрявоДЫ и пневмоприводы. Словарь терминов» 
(ГОСТ 36070).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения терминов, используемых в стандарте. — по ГОСТ 2C07G.

4. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные графические обозначения — по ГОСТ 2.721. ГОСТ 2.780. ГОСТ 
2.781. ГОСТ 2.782. ГОСТ 2.784.

5. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

5.1. Стенд для испытания на прочность перепадом давлений — согласно чер
тежу.

5.2. Специальный корпус фильтра, изготовленный для проведения испытаний, 
в котором исключена возможность проходе жидкости, минуя фмльтрозлемент

5.3. Жидкость, совместимость которой с материалами фильтроэлемента со
ответствует настоящему стандарту (приложение 9).

5.4. Измерительные приборы с погрешностью измерения в пределах х 5%

6. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ

6.1 Испытывают герметичность фильтроэлемента в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта (приложение 2).

6 2. Фмльтроэлемеиты, не прошедшие испытание, исключают из дальнейших 
испытаний.

6.3. Корпус фильтра устанавливают па стенд для испытания.
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Схема стенда для испытания 
на прочность

6.4. Определяют перепад давлений на корпусе без фнльтрозлеменга пра 
пропускании номинального расхода жидкости, указанного изготовителем, при 
температуре от 15 до 4(РС.

6.5. Фильтроэлжмевг помещают в корпус для испытания.
6.6. Пропускают через фильтромемеш номинальный расход жидкости, ука

занный изготовителем, при температуре, указанной а п. 6.4.
6.7. Вводят в систему (непрерывно или порциями) определенное количество 

частиц нейтральною загрязнителя, не увеличивающего прочность испытуемого 
элемента, поддерживая номинальный расход и температуру.

68. Записывают перепад давлений на фильтре как функцию количества за 
грязнителя в граммах, добавляемого до тех пор. пока перепад давле :«й на 
фильтроэлементе (равный общему перепаду давлений на фильтре минус перепад 
дамсиий на корпусе) не достигнет значения максимального перепада давлений.

6.9. Фхльтроэлсмепг подвергают (посте удаления из кспыгательыого корпу
са) проверке на герметичность в соответствии с настоящим стаядартом (прило
жение 2).

6.10. Указывают, при каких условиях проводились испытания, вид загряз
нителя и тип насоса.

6.11. Испытания являются недействительными, если корпус фильтра запол
нен загрязнителем.

7. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

7.1. Отсутствие каких-либо следов повреждения фильтроэлемеита. уплотни
телей или нарушения герметичности фильтроэлемеита при испытании — в соот
ветствии с настоящим стандартом (приложение 2).

7.2. Отсутствие резкого падения на кривой перепада давлений как функции 
добавляемого количества загрязнителя.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИИ

В документы, относящиеся к применению настоящего стандарта, включается 
следующая информация:

а) номинальный расход жидкости, пропускаемый через филътроэлемент по 
требованиям, установленным изготовителем:

б) максимальный перепад давлений;
в | направление потока жидкости через фнльтроэлемент.
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9. ФОРМА ЗАПИСИ

Рекомендуется следующая форма записи в отчетах, каталогах и торговых
проспектах при ссылке иа настоящий стандарт:

Прочность фальгроэлсмектя проверена в соответствии с ИСО 2941.

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 -6 .  (Измененная рсдакаии. Изм. .4  4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Рекомендуемое

Схема стенда для проведения испытания на прочность 
под действием сжимающей аксиальной иатрузки

; -ьрмжИКЯОА Шттж; 7—грнжимяая шайба: 3 -
фнльтрюлемеит; *  -освоялякс
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ПРИЛОЖЕНИЕ S 
Рекомендуемое

Схема стенда для проведении испытаний на прочность 
под действием растягивающей аксиальной нагрузки

t

I  тип тхгоамх крю ка, см л д еи и и х o tito ciitim m io  X f y i  
друг* «а  120*; г -ф и я ь тр О М в и е и т ; 3  О .ЯП М Ч »!

ПРИЛОЖЕНИЯ 7. S. (Введены дополнительно. И эм М :»)-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Общительное

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ. 
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНГЫ

Проверка совместимости материала фильтроалсмента с рабочей жидкостью 
(по ИСО 2943—S3)

Настоящий международный стандарт устанавливает метод проверки совме
стимости материала фкльтроэлемеита с определенной рабочей жидкостью путем 
проверки способности 4>ильтром*мо1гга сохранять свою прочность после тою, 
как он был подвергнут воздействию жидкости с указанными свойствами при по
вышенной температуре.

ИСО 2941 «Гидроприводы объемные. Фидьтрозлсмеитм. Метод испытании 
на прочность при максимальном перепаде давлений (приложение 6)».

ИСО 2942 «Гидроприводы объемные. ФильТроэлемеиты. Метод определения 
герметичности (приложение 2)».

ИСО 5598 «Объемные гидроприводы и пневмоприводы. Словарь терминов 
(ГОСТ 26070)».

4.1. Ванна для погружения фнльтроэлемента должна иметь постоянную тем
пературу с допустимыми отклонениями &Ь°С.

4.2. Рабочая жидкость — принятая для данной гидросистемы.
4.3. Погрешность измерения температуры ±1°С.

5.1 Проверяют герметичность фнльтроэлемента в соответствии с настоящим 
стандартом (приложение 2).

5-2. Фильтроэлсмситы. ис прошедшие испытания на repMeiii'inoCTb. дальнем- 
шнм испытаниям не подвергаются.

5-3. Погружают фмльтроэлемент не менее чем на 72 ч в рабочую жидкость, 
температура которой во время испытания должна быть на 15‘С выше, чем мак
симальная рабочая, рекомендованная изготовителем фяльтроп, при этом соблю
даются правила безопасности.

Примечания:
1. Выдержка фильт роэлемептов в течение 72 ч при температуре на 15°С ..ы- 

шс рекомендованной рабочей температуры позволяет ускорить испытания вместо 
того, чтобы проводить их в течение более длительного времени при рабочей тсм-

J. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. ссылки

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Определения терминов, используемых в стандарте, — по ГОСТ 26070.

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

5. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ

утих испытаниях температура жидкости не должна превышать ее
безопасного предела.
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5.4. После этого ф ид ьтро элемент следует подвергнуть испытанию на проч
ность при максимальном перепаде давлений в соответствии с настоящий стан
дартом (приложение 6).

5.5. Укатывают рабочую методику и условия, при которых проводились ис
пытания.

6. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

6.1. Отсутствие видимых следов разрушения или функционального ухуд
шения.

6.2. Критерий завершения испытаний на прочность при максимальном пере
пало давлений — по настоящему стандарту (приложение 6).

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИИ

В документации, относящейся к применению настоящего стандарта, указы
вают следующую информацию:

а) максимальную температуру фильтроэлемеита;
б) характеристику рабочей жидкости.

8. ФОРМА ЗАПИСИ

Рекомендуется следующая форма записи в отчетах каталогах и торговых 
проспектах при ссылке на настоящий стандарт: Совместимость материала фнль- 
троэлемекта с рабочей жидкость» проверена в соответствии с ИСО 2943.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 10 
Обязательное

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ. 
ФИЛ ЬТРОЭЛ ЕМЕНТЫ

Метод испытания на прочность при аксиальной нагрузке 
(по ИСО 3 7 2 3 -  76)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий международный стандарт устанавливает метод проверхи значе
ния аксиальной нагрузки, действующей ма фнльтроэлемеиты фильтров, гидропри
водов. Он также позволяет проверять способность фнльтроэлсментов противо
стоять нагрузке, возникающей при нх установке в эксплуатации.

2. ССЫЛКИ

ИСО 2911 «Гидроприводы объемные. Фвльтроэлемевты. Метод испытания 
при максимальном перепаде давлений (приложение 6)».

ИСО 2913 «Гидроприводы объемные. Филыроэлемсчты. Проверка совмести
мости материала фильтроэлемеита с рабочей жидкостью (приложение 9)».
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ИСО 5598 «Объемные гидроприводы н пневмоприводы. Словарь тсрмнноз 
(ГОСТ 26070)*.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Аксиальная нагрузка — сила, действующая на торцы фильтромсмс1гга, 
которая но A d  вызвать остаточную деформацию или нарушить его фильтрую
щие свойства.

3 2. Номинальная аксиалы ая нагрузка — максимальная сила, которая мо
жет быть приложена к фильтрозлсмскгу без образования остаточной деформа
ции и нарушения фильтрующих свойств.

3.3. Определении остальных терм инов- по ГОСТ 26070.

•». ОБОРУДОВАНИЕ

Устройство для приложения аксиальной нагрузки, и датирующее ;с.юв.-.. ус
тановки и работы фильтроэлемеига.

5. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ

5.1. Проверяют фильтроэлемент па герметичность и подвергают его испыта
нию на горячее погружение в соответствии с настоящим стандартом (п. 5,3 при
ложения 9).

5 2  После 72 ч погружения (и. 5.1) фильтрозлемсиш охлаждают до темпе
ратуры окружающей среды и и те».емне 5 мин по торгакп .том льиои нагру зке, 
значение которой указано изготовителем фнльтрохясмеита.

6. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

6 1 Не должно быть обнаружено никаких пилимых ч л рушений структуры, 
свойств и материала филырозлемента.

6.2. Фильтроэлеиент должен пройти также испытание на прочность при мак- 
citvk.h .iom перепаде давления а соответствии с настоящим стандартом (прило
жение 6).

7. ФОРМА ЗАПИСИ

1' комеидуетая следующая форма записи в отчетах, каталогах, торговых 
URttCiч* тих .:рт* ссылке на настоящий сип .гарт. Про»:г осп. фпльтротлсмснта при 
нь т;м  .'ofl чиру же гровсрсн» в Соогветстхтн с ИСО 3723.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / /  
Обязательное

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ. 
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ

Мсюд испытания на усталостную прочность '
при прохождении потока жидкости 

(но ИСО 3724—81)

I НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий международный стандарт устанавливает метод определения ус- 
т*-лестных характеристик фидырозлементов, используемых в гидроприводах. •  
зависимости от значения расхода.

Он устанавливает также единый метод проверки способности фильтроэле- 
мектоа сопротивляться разрушению вследствие нагибающих нагружений, возня- 
кающих при цикличном  изменении расхода.

2. ССЫЛКИ

ИСО 1219 «Гидроприводы объемные и ши.пмоприооды. Условные графические 
обозначения (ГОСТ 2.721. ГОСТ 2.780. ГОСТ 2 781. ГОСТ 2.782. ГОСТ 2.784)*

ИСО 2911 «Гидроприводы объемные. Филы ро элементы. Метод испытания на 
прочность при максимальном перепаде давлений (приложение 6)».

ИСО 2943 «Гидроприводы объемные. Фклмооэлементы. Проверка совмести
мости материала фильтрозлемеита с рабочей жидкостью (приложение 9)».

ИСО 2942 «Гидроприводы объемные Фильтроэлементы. Метод определен** 
и рм етчи остя  (приложение 2)>.

ИСО 5598 «Объемные гидроприводы и пневмоприводы. Словарь терминов 
(ГОСТ 26070)».

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3,1 Усталостная прочность фидьтровлеменга — способность его сопротивлять
ся разрушению структуры вследствие изгибающих нагружений, возникающих пря
циклическом изменении расхода.

3.2. Миксималиши перепад давлений - -  указанный изготовителем пределы 
ный перепад давлений на фидьтрозлементе, при котором допускается работа 
фильтра.

3.3. Определения остальных терминов -  ■ по ГОСТ 26070.

4. УСЛОВНЫЕ 1РАФИЧЕСКИС ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные графические обозначения - -  по ГОСТ 2.721. ГОСТ 2.780. ГОСТ 2.781. 
ГОСТ 2.782, ГОСТ 2 784.

5. ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Стенд дли испытания на усталостную прочность при циклическом натру- 
жени и указан па чертеже.



ГОСТ 2И77—И  С. 25

Схема типо«ого стенда для испытания 
на усталостную прочность при прохождении 

потока жидкости

52 . Датчик давления и записывающие устройства с частотными харзкгеом- 
стыками, соответствующими частоте циклов изменения расхода.

5,3 Корпус фильтра для испытания фнльтромементя. изготовленный в со- 
ответствии с указаниями изготовителя, в котором жидкость не может проходить 
минуя фильтроэлемевт.

5.» Жидкость, совмести 1:оеть которой с материалами фялътрочлемеита 
огнетствует настоящему стандарту {приложение 9).

>5. Счетчик для регистрации циклов измскечня расхода

6. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

61 . Проверяют герметичность фипмроаломеита в соответствии с нестоящим 
стандартом (приложение 2).

6.2. Фильтроалеменгы. которые при минимальном давлении, указанном из
готовителем. пропускают пузырьки воздуха, дальнейшим испытаниям нс подвер
гают.

6.3. Устанавливают корпус фильтра на испытательный стенд.
6 4 Определяют перепал давлений на корпусе фильтра (бет фпльтромеме т- 

та) при значении расхода, указанном изготовителем и температуре в пределах
15- 50“Г.

6.5. Устанавливают фильтроэдсмент в корпус фильтра.
6.6. Пропускают через филыровлемеит поток жидкости, расход которого ука

за а изготовителем, при температуре, выбираемой в соответствии е и. 6.4.
6.7. Вводит загрязнитель (в любом виде) до 7С.\ пор. пока не будет получен 

максимальный перепад давлений (перепад давлений на фильтре минус перепад 
давлений на корпусе).

6.8. Подвергают фильгроэлсмеит воздействию циклического изгружеккя. Кзж- 
дый цикл состоит в изменении расхода жидкости (л/с), проходящей через фяль* 
троэдемечтт. от нуля до поминального значения, не более. и обратно до нуля.

В течение цикла максимальный перепад давлений поддерживается измене • 
ем расхода от 100 до 90% установленного значения.

6.9. Вычерчивают синусоидальную кривую перепада давлений в зависимо.- i 
от времени. Частоту циклов ограничивают значением I Гц.

7. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

7.1. Нс должно быть обнаружено никаких видимых ратрутне .ий структур'-, 
уплотнений и материала фильтроэлсмента.
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7.2. Фильтромсмсит должен пройти также испытание ив прочность при мак
симальном перепаде давлений в соответствии с настоящим стандартом (прило
жение 6). При испытании на герметичность (п. 6.1) должно быть соблюдено ус
ловие (Опиеспшости жидкости с материалом фкльтрозлемемта.

8. ФОРМА ЗАПИСИ

Рекомендуется следующая форма записи в отчетах, каталогах, торговых про
спектах при ссылке на настоящий стандарт. Усталостная прочность фнльтрозле- 
мсига проверена в соответствии с ИСО 3721.

ПРИЛОЖЕНИЯ 9— И.  (Введены дополнительно, Изм. «>• -I).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и 
инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С. Г. Полянская, Л. В. Кантемир, А. И. Гольдшмидт, П. Р. Зиль- 
ман

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
венного комитета СССР по стандартам от 25.0S.82 Н» 2079

3. Срок проверки —  1997 г.

4 . Стандарт полностью соответствует: СТ СЭВ 6492— 88, СТ СЭВ  
6493— 88, СТ СЭВ 6494—88, СТ СЭВ 6495— 88, СТ СЭВ 6881— 89, 
СТ СЭВ 6882— 89

5. Пункты 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15 настоящего стандарта подготов
лены методом прямого применения международных стандартов: 
ИСО 2942— 85, ИСО 2941— 88, ИСО 2943— 88, ИСО 3723-76, 
ИСО 3724— 81

6 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ОСо.зяа'Книс НТД, на который 
H i t J J  С.'ЫЛКА Movcp пуикг,». приложен» >

ГОСТ 2.721-74 Приложен и и 2, 6 11
ГОСТ 2.780—68 То же
ГОСТ 2.781-68
ГОСТ 2.782-68
ГОСТ 2 .784- 70 >
ГОСТ 12.1.003—83 2 .1 3 .;
ГОСТ 12.1.0СЧ— 85 2 13!
ГОСТ 12.1.010 -76 2.12.1
ГОСТ 13.2.086-83 2 13.*
ГОСТ 12.2.032—7S 2. S3.:!
ГОСТ 12.2.033-78 2 1."<
ГОСТ 15.001-88 2.12.1
ГОСТ 15108-80 2 2  1
ГОСТ 17108-86 2 4 2
ГОСТ 17216-71 2.6 2
ГОСТ 17111-90 22.1
ГОСТ 19099—86 2 2 1
ГОСТ 22976-78 1 1; 2.12.1
ГОСТ 26070-84 Приложения 2 6, 9 10, 11

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1991 r.J с Изменениями № 1, 2, 3, 4, ут
вержденными в феврале 1984 г., декабре 1988 г., декабре
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1989 г., январе 1991 г.
(ИУС 6— 84, 3— 89, 3— 90, 5—91J, Пост. Госстандарта СССР Не 
10 от 18.01.91

Редактор Т. И. Василенко 
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Орлова «Знак Почета» П адателктао стандартов, 123537, Mo.-Ksa. ГСП. 
НооозрссиеяскнЯ пер„ я- 3.
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