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Группа В56

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАИВАЕМЫЕ 

ТИПА 50
Конструкция и размеры

Hard metal brazed tips, type 50. Design and dimensions

ГОСТ
25394-90

МКС 25.100 
77.160

О К П  196000

Дата введении 01.07.93

1. Настоящий стандарт распространяется на пластины для Т-образных фрез.
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в табл 1.

ИСПОЛНЕНИЕ 1 
для обработки нижней чисти низа

ИСПОЛНЕНИЕ 2  
для обработки верхней части низа

*  Размер для пресс-форм.

Т а б л и ц а  1
Р а з м е р ы  в мм

О бозн ачен и е пластин
/ ь 5 С Д о п о л  и  и  и м  ь м  о с

п р и м ен ен и е

П ри м ен ен и е  по 
сп ец и ал ьн о м у  заказуИ с п о л 

н ен и е 1
И с п о л 
н ен и е 2

50191 50202 7 ,0

5 ,0 2 ,0

-

№  2 .  №  4 .  S i 8 ,  №  10, 
№  11 , S i  12

№  9 ,  S i 13

50211 50222 9 ,0 №  2 .  №  4 .  S i 8 .  №  10. 
N> 11, №  12

№  9 ,  S i 13

50231 50242 12.0 6 .0 2 ,5 №  2 .  №  4 .  S i 8 ,  №  10, 
№  11 , S i  12

№  9 ,  S i 13

Издание офиниалыюс Псренсчатка воспрещена



ГОСТ 25394-90 С. 2

Р а з м е р ы  в мх«
Продолжение табл. I

О бозн ачен и е плис тин

/ ь I С Д о п о л н и тел ь н о е
п р и м е н ен и е

П ри м ен ен и е  по 
сп ец и ал ь н о м у  uneasyМ сп о л • 

н ек и е  1
И с п о л 
н ен и е 2

50251 50262 15.0 7 ,0 3 ,0

2 .5

№  2 .  №  4 ,  №  S . №  10. 
N 2 1 1 . №  12

N> 9 ,  S t  13

50271 50282 18,0 8 ,0

3.5

№  2 . №  4 . №  8 .  №  10. 
№  11, №  12

№  9 ,  St 13

50291 50302 2 4 .0 9 ,0 №  2 .  №  4 ,  №  8 .  №  10. 
№  11 . №  12

N> 9 ,  S t  13

50311 50322 28 ,0 10,0 4 .0 4 .0 №  2 . №  4 . №  8 .  №  10. 
№  11, №  12

№  9 ,  St  13

50331 50342 3 2 ,0 12,0 4 ,5

6 .0

№  2 .  №  4 ,  №  8 .  №  10. 
№  11 , №  12

N> 9 ,  S t  13

50351 50362 36 ,0 14,0 5 .0 №  2 . №  4 . №  8 .  №  10. 
№  И ,  №  12

№  9 ,  St 13

3. Условное обозначение пластин — по ГОСТ 25393.
4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
5. Технические требования — по ГОСТ 2209.
6. Применяемые марки сплавов: № 2 -T I5 K 6 ; № 4 -Т 5 К 1 0 ; № 8 -В К 6 -М ; ВК6-О.М; 

№ 9 -  В Кб; № ю -  BKS; № 11 -  ВКЮ-ХОМ; № 12 -  ТТ20К9; № 13 -  Т8К7.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Ориентировочная масса пластин
Т а б л и ц а  2

О бозн ачен и е
пластин

О риен ти рон оч н ая м асса п ластин  п т ит твердого сп л ава  марок

T IS K 6 T S K I0
В К 6 -О М . 

В К 6-.М . В К6 вкк В К Ю -Х О М Т Т 20К 9 ТНК7

50191 0 ,79 0 ,89 1,04 1.02 1.03 0 .87 0,91

50211 1,02 1.15 1.33 1.31 1,32 1,12 1,17

50231 2 ,04 2.29 2 .66 2 .62 2 .64 2 .25 2 ,34

50251 3.47 3 .90 4 .5 2 4 .4 6 4 .4 9 3 ,82 3 ,99

50271 5.05 5 ,68 6 ,5 9 6 .5 0 6 ,55 5 ,57 5,81

50291 7,71 8 .66 10.00 9 .9 2 9 .99 8 .49 8,87

50311 11,10 1 2 4 2 14,50 15.30 14.40 12.30 12,80

50331 17,00 19,10 22 ,20 21 .90 22 ,05 17.80 19.60

50351 2 5 ,3 0 2 8 ,4 0 33 .00 32 .50 32 ,73 27 ,80 29 ,10

15- 1556



С. 3 ГОСТ 25394-90

Продолжение т ам. 2

О бсиначсн ис
пластин

О р и е н т р о п о ч н а я  м асса п ластин  и т и J твердого сп л ава  марок

T IS K 6 Т 5К 10
В К 6 -О М . 

ВК 6 М . ВК 6 в  к х в к ю -х о м Т Т 20К 9 Т 8 К ?

50202 0 .7 9 0 .8 9 1.04 1.02 1,03 0 ,8 7 0,91

50222 1.02 1,15 1,33 1.31 1,32 1.12 1,17

50242 2 .04 2 .29 2 ,66 2 .62 2 ,64 2,25 2 ,34

50262 3 ,57 4 ,0 2 4 .6 6 4 .6 0 4 .63 3 ,94 4,11

50282 5 ,18 5 .82 6 ,75 6 ,6 6 6 .7 0 5 ,70 5.95

50302 7 .83 8 .8 0 10.20 10.10 10,17 8,63 9.01

50322 11,60 13,02 15,10 14.90 15.00 12,80 13,30

50342 18.00 2 0 .2 0 23 .40 23 ,10 23 ,26 19,80 2 0 ,7 0

50362 2 6 .3 0 2 9 ,5 0 34 .30 33 .80 34 .04 29 .00 3 0 .2 0
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