
Группа В53

к ГОСТ 21990—76 Плиты нз магниевых сплавов. Технические условия (см. измене­
ние № 1, ИУС № 11-87)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.3 Механические свойства 
плит в продольном и по­
перечном направлении 
прокатки должны соот­
ветствовать требованиям, 
указанным в табл. 3.

Механические свойства 
плит должны соответство­
вать требованиям, указан­
ным в табл. 3.

(ИУС № 8 1997 г.)
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