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Титулыиой лист: Над калом ОКП добавить текст «ОКПД2 28.25.1U 10».
Па всему тексту: Ссылку «ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные 

сварные. Общие технические условия» заменить ссылкой «ГОСТ 34347-2017 Сосуды и 
аппараты стальные сварные. Общие технические условия».

Лист 2 ИИ Лг 4 (Лист 45 ИИ № 3): Пункт* 1.3.2 изложить в новой редакции:
« 1.3.2. Назначенным срок службы аппаратов -  20 лет.
Для аппаратов, отработавших назначенный срок службы, он может быть иродлеи в 

установленном порядке по результатам технического диагностирования и определения 
остаточного ресурса».

Лист 47 ИИ № 3: Пункты 1.5.7, 1.5.8 изложить в редакции:
«1.5.7 Аттестация технологий сварки (наплавки) должна . осуществляться в 

соответствии с требованиями СТО 52.760619-002-2017Т
Освидетельствован не сварочного оборудования должно осуществляться в 

соответствии с требованиями СТО 52760619-003-2017.
1.5.8 Сварка корпусов аппаратов и приварка к ним деталей, а также сварка 

внутренних устройств аппаратов должна осуществляться аттестованными сварщиками. 
Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства должна осуществляться в 
соответствии с 'требованиями СТО 52760619-001-2017. Сварщики могут производить 
сварочные работы тех видов, которые указаны в их удостоверении»,

Листы 63-64 ИИ Ла 3: Ссылки на РД 03-615-03 и ПБ 03-273-99 исключить. 
Добавить ссылки: «СТО 52760619-001-2017 Аттестация сварщиков и специалистов 
сварочного производства; СТО 52760619-002-2017 Аттестация технологий сварки 
(наплавки); СТО 52760619-003-2017 Освидетельствование сварочного оборудования».

Лист 65 ИИ № 7: Лист «65 ИИ № 7» заменить листом «65 ИИ № 8».
Лист 66 ИИ № 3: Ссылку «65 ИИ № 7» заменить ссылкой «65 ИИ № 8».
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