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ОБОЗНАЧЕНИЕ
ТУ 3612-013-00220302-99

Дата выпуски Срок пчм. j  Evict Листон
2 2

Причина Изменение стандарта
К о д

4

Указание о заделе Не отражается

Указание о внедрении р о  д н я  рСГНС'ф&ЕШН

Применяемость
Аппараты теплообмепнме кажухо'фубнатыс специального
назначения. Испарители с пареным пространством м
трубные пучки к  ним

Разослать

Всем унте иным абонентам

Приложение 1 .лист - (Лист 50 ИИ 8»
и зм, | еодс ржвн не из ме ice ния

Титульный лист: Над кодом ОКП добавить текст: «ОКПД2 28.25.11.110».
ГХо всему тексту: Ссылку «ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные 

j сварные. Общие технические условия» заменить ссылкой «ГОСТ 34347-2017 Сосуды и 
j аппараты стальные сварные. Общие технические условия».

Лист 2 9  ИИ № 3: Пункты 1.5.6, 1.5,7 изложить в редакции:
«1.5.6 Аттестация технологий сварки (наплавки) должна осуществляться в 

соответствии с требованиями СТО 52760619-002-2017.
Освидетельствование сварочного оборудования должно осуществляться в 

соответствии с требованиями СТО 52760619-003-2017.
1.5.7 Сварка корпусов аппаратов и приварка к ним деталей, а также сварка 

внутренних устройств аппаратов должна осуществляться аттестованными сварщиками. 
Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства должна осуществляться в 
соответствии с требованиями СТО 52760619-001-2017. Сварщики могут производить 
сварочные работы тех видов, которые указаны в их удостоверении».

Листы 48-49 ИИ № 3: Ссылки на РД 03-615-03 и ПБ 03-273-99 исключить. 
Добавить ссылки: «СТО 52760619-001-2017 Аттестация сварщиков и специалистов 
сварочного производства; СТО 52760619-002-2017 Аттестация технологий сварки 

! (наплавки); СТО 52760619-003-2017 Освидетельствование сварочного оборудования».
Лист 50 ИИ № 7: Лист «50 ИИ № 7 »  заменить листом «50 ИИ № 8».
Лист 51 ИИ № 3: Ссылку «50 ИИ № 7» заменить ссылкой «50 ИИ № 8».

! Составил : Каи а пшена я 09,074 8 Н. кош р. Юшатшекая 09.07ЛЯ
! Проверил Дундуков 09.07.1 S 1
1 Измене ИИ с КПСС
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