
Поправка к ГОСТ IEC 62321-3-2—2016* Определение регламентированных веществ в электротех
нических изделиях. Часть 3-2. Скрининг. Определение общего брома в полимерах и электронике 
методом ионной хроматографии продуктов сгорания

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Армения AM Минэкономразвития 
Республики Армения

* Не принят на территории Российской Федерации.
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