
Поправка к ГОСТ 10060—2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (Издание, июнь 2018 г.)

В каком месте Должно быть

Таблица 4. С тро­
ка «Ускоренные Вто­
рой Третий»
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Все виды бетонов, кро- 
ме бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий, 
бетонов конструкций, экс­
плуатирующихся в мине­
рализованной воде, и лег­
ких бетонов со средней 
плотностью менее D1500
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Все виды бетонов, кро- 
ме бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий, 
бетонов конструкций, экс­
плуатирующихся в мине­
рализованной воде, и лег­
ких бетонов со средней 
плотностью менее D1500
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Бетоны дорожных и аэ- 
родромных покрытий 
и бетоны конструкций, 
эксплуатирующихся в ми­
нерализованной воде
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