
Поправка к ГОСТ 33142—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар»

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 4, после девятого пе­
речисления

—  П р и м е ч а н и е  — Термометр устанавлива­
ют в корпус аппарата (рисунок А.1) таким обра­
зом, чтобы нижняя точка его резервуара была 
на одном уровне с нижней поверхностью колец 
и удалена от них не более чем на 13 мм. Не до­
пускается касание термометром ступенчатых и 
направляющих колец.
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