
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 314-53-1075ц от 18.12.2017

Касательно:
внесения изменений в часть XII «Материалы» Правил классификации, постройки и 
оборудования ПБУ и МСП, 2014, НД № 2-020201-013 ____________  ____
Объект наблюдения:
прокат для конструкций корпусов судов и ПБУ, а также судовых устройств

Ввод в действие с момента опубликования
Срок действия: до 
Срок действия продлен
до___________________________________________ _________________________________________
Отменяет / изменяет / дополняет циркулярное 
письмо №

Вносит изменения В Правила классификации, постройки и оборудования ПБУ и МСП, 
2014, НД № 2-020201-013

Пункт 4.2.2 части XII «Материалы» Правил классификации, постройки и оборудования 
ПБУ и МСП, 2014, НД № 2-020201-013 дополняется следующим абзацем: «В составе 
проката из стали нормальной и повышенной прочности, поставляемом после 
термомеханической обработки (ТМ) и контролируемой прокатки (CR), допускается 
снижение массовой доли углерода до 0,05 %, при этом максимальное значение 
содержания углерода не должно превышать 0,10 %.».
Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделений PC с содержанием настоящего циркулярного 
письма.

2. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения заинтересованных организаций 
в регионе деятельности подразделений PC.

3. Руководствоваться положениями настоящего циркулярного письма.

Исполнитель: Юрков М.Е. 314

Система «Тезис»: 17-323498
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техническое обследование зданий
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https://meganorm.ru/Index2/1/4293773/4293773002.htm
https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-standart/0/gost_r_70750-2023_natsionalnyy_standart_rossiyskoy.html

