
Поправка к ГОСТ 33089—2014 Стекло и изделия из него. Метод испытания на стойкость к ультра' 
фиолетовому излучению

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.3 испытуемых образцов испытываемых образцов
Пункт 7.4 в нормативных в нормативных документах на

документах изделия изделия
Пункт 9.3 части каждого образца, части каждого образца,

подвергавшегося подвергавшейся
Пункт 9.4 части образца, 

подвергавшегося
части образца, подвергавшейся
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