
Поправка к ГОСТ 33056—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 
горных пород. Определение устойчивости структуры зерен щебня (гравия) против распадов

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 2 ГОСТ 33029—2014 Дороги авто­
мобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. 
Определение гранулометрического
состава

Пункт 8.3 — П р и м е ч а н и е  — Высушенную 
единичную пробу просеивают через 
сита с наибольшим и наименьшим
размером ячеек, соответствующим 
наибольшим и наименьшим разме­
рам зерен определенной фракции по 
ГОСТ 33029, на стандартные фракции 
и каждую испытывают отдельно.

(ИУС №9 2016 г.)
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