
к ГОСТ 8510—86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент

В каком месте Напечатано Долж но быть

Пункт 2. Таблица 1. Гра­
фа Ъ. Для уголка номер 
7,5/5 60 50

Пункт 4. Таблица 2. Гра­
фа «Предельные отклоне­
ния, мм, по ширине полки» +2,0 ±2,0
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