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Касательно: Унифицированных требований МАКО W11 (Rev.8 Apr. 2014)
«Корпусная сталь нормальной и повышенной прочности» I «Normal and higher strength hull 
structural steels».

Объект наблюдения:
Сталь нормальной и повышенной прочности

Ввод в действие 01.07.2015 __ _ _ _ _ _
Срок действия: до - ______________________________
Срок действия продлен до ________________  ____
Отменяет / изменяет 1 дополняет циркулярное письмо Ne - от -

Количество страниц: 1 __________________  ______
Приложения:

с' ..."
Главный инженер—директор департамента классификации ------  В. И. Евенко

Вносит изменения в Правила классиф икации^ постройки морских судов (2015), НД №2- 
020101-082

Настоящим сообщаем, что с  01.07.2015 г. вступают в силу Унифицированные требования <УТ) 
МАКО W 1 1 (Rev.8 Apr. 2014) «Корпусная сталь нормальной и повышенной прочности» / «Normal 
and higher strength hull structural steels». Указанный документ устанавливает требования к стали 
нормальной и повышенной прочности для изготовления судовых конструкций.
В связи с вышеизложенным, в Правила классификации и постройки морских судов, НД №2- 
020101-082 вносится следующее изменение:
Часть XIII «Материалы» 
л. 3.2.1.1
Третий абзац дополняется следующим текстом:
«В 3 18 приводятся требования к коррозионно-стойкой стали нормальной и повышенной
прочности для грузовых танков нефтеналивных судов».

Необходимо выполнить следующее:

1. Содержание данного циркулярного письма довести до сведения инспекторского состава PC 
заинтересованных организаций и лиц в зоне деятельности подразделений PC
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