
к ГОСТ 26193—84 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород 
для строительных работ. Технические условия

В какой месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.5 В зависимости от 
прочности исходной гор
ной породы материалы 
из отсевов дробления 
изверженных горных по
род подразделяют на 
марки: 1000, 800 и 600.

В зависимости от проч
ности исходной горной по
роды материалы из отсевов 
дробления изверженных 
горных пород подразделя
ют на марки: 1400, 1200, 
1000, 800 и 600.
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