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Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению 
(Госснаб СССР)

(КП 22 91X9 9469
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Извещение Обозначение. Причина Шифр Лося?Диетё
Об изменении 

Я 2 ТУ 63.178-93-84 Продление срока действия 0 2 2
Дата

выпуска
срок
*»зм.

срокаеи-1 
ствая ш*. |

указание о Внедрении

Оказание 
о заделе на заделе не отражается

изм. Содержание изменения Применяемость

Срок действия продлен до 01.01.1995г.
Во вводной части в третьем абзаце после слов " . . .  путем обрезки 

кромки" дополнить словами "...или  продольного разрезания рукава..." 
далее по тексту.

Пункт Х.З, В таблице, в первой строке заменить показатель 0,400 т  
на 0,250 мм. Таблицу дополнить примечаниями:

Примечание: I .  По согласованию с потребителем допускается поставка 
полотнищ в рулонах, неразрезанных на куски, а также 
с не обрезанной кромкой.

2 . По согласованию о потребителем допускается выпуск 
полотнищ толщиной до 0,400 мм.

Пункт 1 .3 . Заменить ссылку ГОСТ 17035-71 на ГОСТ 17035-86.
Перечень Ш .  Заменить ссылку ГОСТ 17035-71 на ГОСТ 17035-86 

"Пластмассы. Методы определения толщины пленок и листов". Разо сл ать
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