
Группа М69

Изменение № 4 ГОСТ 3274.2—72 Волокно хлопковое. Ускоренные методы опре­
деления сорта и линейной плотности
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 25.09.91 № 1493

Дата введения 01.04.92

Пункт 4.4.1, Таблица 6. Головку изложить в новой редакции:

Площадь поперечного сечения хлопкового волокна средневолокнистых сортов 
хлопчатника, мкм2, для селекционных сортов хлопчатника
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149-Ф, Та- 
шауз-17, 

175-Ф, 
С-2606

138-Ф, Уйчи-2, Самар­
канд-3, Агдаш-3, С-9070, 
Андижан-9, Бухара-6, 

Ан-410, Ташаузский-61, 
Киргизский-3, Кзыл-Ра- 

ват, Ан-Узб-3

103-Ф, С-4727, 
Регар-1, Ан- 
Баяуг-2, Юл- 
дуз, АзНИ- 
ХИ-33, Му- 

гань-395, Чим- 
б ай-ЗОЮ

3038,
Ташкеиг-1* 

Ан-402, 
Ан -510

Группа зрелости
но,
S

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(Продолжение ся .  с. 136)
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шарф палантин

https://meganorm.ru/Index2/2/4294853/4294853427.htm


(Продолжение изменения к ГОСТ 3274.2—72)
Пункт 4.4.1. Таблица 7. Головку после обозначения Аш-2'5 дополнить обозна­

чением: 9871-И; после слов «Термез-14» дополнить словом: «Термез-Т6»,
(НУС К я  12 1991 г.) *
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