
Изменение № 1 ГОСТ 26436—85 Кожа искусственная технического назначения. 
Определение сортности
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.10.90 № 2677

Дата введения 01.04.91

Пункт 1. Второй абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 16119—70 и». 
Пункт 6. Таблица 1. Графа «Наименование кожи». Седьмой абзац. Исклю

чить слово: «трубная».
Пункт 8. Таблица 7. Наименование. Исключить слово: «трубной».
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