
Изменение № 3 ГОСТ 1903—78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.09.88 № 3355

Дата введения 01.05.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 86 1000.
Пункт 1.1.1 изложить в новой редакции: «1.1.1. Воротки и полы для низа 

ортопедической обуви вырабатывают из шкур крупного рогатого скота».

(Продолжение см. с. 262)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1 $03—78)
Пункт 1.3 дополнить абзацем: схромалюморастительносинтанового дубления 

ХАРС».
Пункты 2 3.1—2.3.3 исключить.
Пункт 4.15 изложить в новой редакции: <4.15. Испытание на усздку кож — 

ГОСТ 26288-84».
Приложение исключить.

(ИУС X* 1 1989 г.)
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