
Группа М69

Изменение № 3 ГОСТ 161—86 Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пря- 
жСа химических волокон. Определение сортности
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.08.88 № 3002

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 15.007—81 и нормативно-технической 
документации» на «ГОСТ 15.007—88 и ГОСТ 15.004—88».

(Продолжение см. с. 244)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 161—86)
Пункт 3.8. Таблица 3. Графа «Размер порока». Исключить слова: «по об

разцу-эталону» (2 раза);
пункт 5. Графу «Примечание» изложить в новой редакции: «Растраф ри

сунка, не портящий внешний вид ткани (в сравнении с образцом-эталоном), 
пороком не считают».

Пункт 3.9. Второй абзац. Заменить слова: «(на расстоянии 5 ом от кром
ки)» на «(на расстоянии половины ширины ткани от кромки)».

(ИУС № 12 1988 г.)
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