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Изменение I к ТУ 102-58-75

I. Титульный лист:

Установлен новый срок действия: 

до 31.12.1984г.

2. Приложение 2: "Перечень ГОСТов, на которые даны ссылки 
в ТУ" заменено на приложение "2а".

3. Заменены встречающиеся по тексту технических условий 
ссылки на НТД:

ГОСТ 103-53 заменен на ГОСТ 103-76

ГОСТ 427-56 

ГОСТ 5781-61 

ГОСТ 929-59 

ГОСТ 12592-67 "

ГОСТ 475-70 

СНиП П-А. 11-62 " 

МРТУ 6-05-II74-69 "

ГОСТ 427-75 

ГОСТ 5781-75 

ГОСТ 18124-75 

ГОСТ 21631-76 

ГОСТ 23166-78 

СНиП II-6-74 

ТУ 6-05-1179-75
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Панели асбестоцементные 
каркасные для стен и покры 
тии отапливаемых произвол 
ственных зданий 

Технические условия
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Приложение 2а

Перечень НТЦ, на которую даны 
ссылки в ТУ_______________

№  Обозначение

Т Г г о с т  103-76~ "
2. ГОСТ 427-75

3. ГОСТ 5781-75

4. ГОСТ 5915-70*

5. ГОСТ 6402-70*
6. ГОСТ 7502-69
7. ГОСТ 9573-72*

8. ГОСТ 10354-73

9. ГОСТ 13837-68*

Наименование

Полоса стальная горячекатаная. Сортамент.
Линейки измерительные металлические.Основные 
параметры и размеры. Технические требования.
Сталь горячекатаная для армирования железо
бетонных конструкций.
Гайки шестигранные (нормальной точности). 
Конструкция и размеры.
Шайбы пружинные.
кл е т к и  измерительные металлические.
Плиты и маты теплоизоляционные из минераль
ной ваты на синтетическом связующем.

Пленка полиэтиленовая.

Динамометры растяжения пружинные общего 
назначения.

10.ГОСТ 14806-69 Швы сварных соединений. Дуговая сварка алюми
ния и алюминиевых сплавов. Основные типы и 
конструктивные элементы.

П . Г О С Т  I7I76-7I Бризол.

12.ГОСТ 17475-72* Винты с потайной головкой (нормальной
точности). Конструкция и размеры.

13. ГОСТ 18124-75

14. ГОСТ 21631-76

15. ГОСТ 23166-78

16. ТУ 6-05-II79-75

17. СНиП II-6-74

Листы асбестоцементные плоские.

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов.

Окна и балконные двери деревянные. Общие 
технические условия.

Пенопласт ПХВ-I и ПХВ-2.

Нагрузки и воздействия.

Лист ff9 do к у м . Подпись Дата
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