
Изменение № ! ГОСТ 18211—72 Тара транспортная. Метод испытания на сжа
тие
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.12.78 
№ 3496 срок введения установлен

с 01.01.79

Обозначение стандарта дополнить обозначением: (СТ СЭВ 437—77).
Вводную часть дополнить новым абзацем:
«Стандарт соответствует СТ СЭВ 467—77 (см. справочное приложение). Стан

дарт полностью соответствует МС ИСО 2872—73».
Стандарт дополнить справочным приложением:

(Продолжение см, стря 102)

застройщик

https://meganorm.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 18211—72)
сПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 18211—72 (с изменением № 1) 
СТ СЭВ 437-77

Разд. 1 ГОСТ 18211—72 соответствует разд. 1 СТ СЭВ 437—77;
разд. 2 соответствует разд. 2;
п. 3.1 соответствует п. 3.1;
п. 3.2 соответствует п. 3.3;
п. 3.5 соответствует п. 3.2;
разд. 4 соответствует разд. 4>.

(ИУС № 2 1979 г.)
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