
Изменение Ns 3 ГОСТ 19251.4—79 Цинк. Метод определения мышьяка
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифи­
кации (протокол Ns 7 от 26.04.95)
Зарегистрировано Техническим секретариатом MFC Ns 150$

Дата введения 1997—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Азербайджан Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Белстаидарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Киргизстан Кир газета! ш арт
Республика Молдова Молдовастандарт

(Продолжение см. с. 40)
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независимая экспертиза

https://meganorm.ru/Index2/2/4294853/4294853197.htm


(Продолжение изменения М  3 к ГОСТ 19251.4—79)

Продолжение

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр по 

стандартизации, метрологии и серти­
фикации

Республика Туркменистан Туркмен шавгос инспекция
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить 
обозначение: (СТ СЭВ 939—78).

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 311—78 на ТУ 6 -0 9 -0 1 —756—89, ГОСТ 

5850-72 на ТУ 09-5360—87.

(ИУС N° 9 1996 г.)
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https://meganorm.ru/mega_doc/norm/gost-r_gosudarstvennyj-standart/4/gost_r_53198-2008_rudy_i_kontsentraty_tsvetnykh_metallov.html

