
Группа В84

Изменение № 5 ГОСТ 19092—75 Трубы мельхиоровые для теплообменных ап- 
жиратов. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.09.88 Jft 3322

Дата введения 01.05.80

Вводная часть. Второй абзац исключить,
Пункт 1.1. Таблица 1. Примечание 2. Заменить слова: «высшей категория 

качества» на «повышенной точности».
(Продолжение см. с. 86)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10092— 75)
Пункт 2.6. Второй абзац. Заменить слова: «высшей категории качества» на 

«повышенной точности по кривизне».
Пункты 4.3? 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 882—75 на ТУ 2—034—225—87.
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