
Г р у п п а  В74

ГОСТ 5222—72 Проволока из кремнемарганцовой бронзы
Изменение № 1

Наименование стандарта изложить в новой редакции:
€ Проволока из кремнемарганцовой бронзы. Технические условия»
Siliconmanganese bronze wire. Technical requirements».

(Продолжение см. стр. 54) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5222—72)
Пункт 2.1. Заменить ссылку; ГОСТ 493—54 на ГОСТ 18175—72.
Пункт 5.5 дополнить новым абзацем (после первого):
«Проволока ,диаметром 1,0 мм и менее, изготовляемая в мотках и обернутая 

влагонепроницаемой бумагой, может транспортироваться в железнодорожных 
контейнерах без упаковки в ящики, а проволока диаметром более 1,0 мм — без 
упаковки в мешковину или рогожу».

Срок введения изменения № 1 01.02.78.
(Пост. № 2560 02.11.77. Государственные стандарты СССР. Информ. указа

тель № 12 1977 г.).
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