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СССР по стандартам от 27.05.87 № 1720

Дата введения 01.11.87

Пункт 1.2 дополнить абзацем: «По требованию потребителя тянутые прут
ки должны изготовлять с предельным отклонением по длине + 6  мм».

Пункт 2.8 дополнить абзацем: «По требованию потребителя тянутые прут
ки должны изготовлять с отклонениями от формы поперечного сечения в преде
лах половины допусков по размерам».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 10905—75 на ГОСТ 8026—75.
П у н к т  4.8. Заменить ссылку; ГОСТ 20068.0-79 — 20068.3-79 на ГОСТ 

20068.1-79 — ГОСТ 20068.3-79.
(ИУС № 8 1987 г.)
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