
Группа В79
Изменение JNs 3 ГОСТ 1545—80 Проволока. Метод испытания на скручивание
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол JV® 6 от 21.10.94)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС JSs 1079

За принятие проголосовали:
Дата введения 1996—09—01

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Азербайджа 11 с кая Республика 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Грузия 
Республика Казахстан 
Киргизская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Узбекистан 
Украина

Азгоестандарт
Армгосстандарт
Белстандарт
Грузстандарт
Госстандарт Республики Казахстан
Киршзстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
Узгосстандарт
Госстандарт Украины

Пункт 4.6. Заменить дату: 01.07.93 на 01.07.98.

(ИУС № 9 1996 г.)

63
сертификация автомобилей

Источник

https://meganorm.ru
https://meganorm.ru

