
Изменение № I ГОСТ 22552.6—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, квар­
цит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения мас­
совой доли тяжелых минералов
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.03.88 № 699

Дата введения 01.07.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5726.
Пункт 2.1. Шестой абзац дополнить словами: «или по ГОСТ 18300—87».

(МУС № 6 1988 г.)

53
сертификаты на светильники

Источник

https://meganorm.ru/Index2/1/4294829/4294829373.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4293799/4293799154.htm

