
Изменение № 1 ГОСТ 22552.0—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, квар­
цит и жильный кварц для стекольной промышленности. Общие требования к 
методам анализа
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.03.88 № 697

Дата введения 01.07.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5726.
(Продолжение см. с. 52)
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https://meganorm.ru/Data1/56/56740/index.htm


(Продолжение изменения к ГОСТ 22552.0— 77)
Стандарт дополнить пунктам — 12: «12. Контроль правильности результа­

тов анализа марки ВС-050—1 осуществляют по государственным или отрасле­
вым стандартным образцам, утвержденным в установленном порядке в соот­
ветствии с ГОСТ 8.315—78».

(ИУС № б 1988 г.)
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