
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫ Е ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А52
к ГОСТ 22551—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жиль­
ный кварц для стекольной промышленности. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.2. Таблица 2. 
Графа «Н аим енование 
показателя». Показатель 1 (S i0 2), % (SiO,), %, не менее

показатель 2 (Fe20 3), % (Fe20 3), %, не более
показатель 3 (A ljO ,), % (А120 3), %, не более
показатель 5 обогащенных обогащенных песках,

песках, % %, не более

(ИУС № 1 2001 г.)

юбка с кружевом с чем носить

Поправка
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