
В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа ВОЗ
Изменение № 1 ГОСТ 7829—70 Поковки из углеродистой и легированной ста­
ли, изготовляемые свободной ковкой на молотах. Припуски и допуски
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.10.87 № 3937

Дата введения 01.Q7.88

Наименование стандарта. Исключить слово: «свободной».
Под наименованием стандарта проставить код: О КП 08 9300.
Пункт 1. Первый абзац после слова «стали» исключить слово: «свободной»; 

заменить слово: «индивидуальном» на «единичном».
(Продолжение см. с. 76)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7829—70)
Пункт 2. Таблица 1. Графа «Соотношение размеров». Заменить формулу: 

*^i“ jD2>0,2jD» на —0 2>0,2Di»; сноска. Заменить слово: «поставщика» на
«изготовителя»*

Пункты 3, 1Э. Заменить слово: «обрубка» на «отрубка».
Пункт 10, Заменить слова: «поставщиком и заказчиком» на «изготовителем 

и потребителем».
Пункт 14. Заменить значение: 4000 на 6000.
Пункт 17, Таблица 7. Примечание 4 исключить.
Пункт 22* Таблица 13. Графа «Высота детали Н до 50». Для диаметра 

детали св. 60 до 80 заменить значение: на ; примечание 4. Заме­
нить слова: «поставщиком и заказчиком» на «изготовителем и потребителем».

Пункт 26. Заменить слово: «обрубка» на «отрубка».
Приложение. Наименование. Исключить слово: «свободной»,

(ИУ6 № 1 1988 г.)
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