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О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РУКОВОДСТВА 33-ВД-М 
«ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОНСТРУКЦИИ АВАИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ, 
ТРЕБОВАНИЯМ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ»

Настоящим Директивным письмом вводится в действие Руководство 33-ВД-М «Порядок 
оценки соответствия материалов, используемых в конструкции авиационного двигателя, требо­
ваниям Авиационных правил».

Целью настоящего Руководства 33-ВД-М является конкретизация процедур, связанных с 
оценкой соответствия материалов авиационного назначения требованиям Авиационных правил 
в рамках сертификации типа маршевых и вспомогательных двигателей гражданских воздушных 
судов.

Требования, предъявляемые к материалам, сформулированы непосредственно в Авиаци­
онных правилах: Часть 33 (АП-33), параграф 33.15. Материалы; Часть ВД (АП-ВД), пункт 5.1.1. 
Материалы; и через требования к прочности, ресурсу и другим характеристикам двигателя, 
изложенным в АП-33 и АП-ВД.

Положения данного Руководства распространяются на сертифицируемые образцы марше­
вых двигателей и вспомогательные двигатели гражданских воздушных судов и предназначены 
для специалистов сертификационных центров, предприятий-разработчиков и предприятий-изго- 
товителей, участвующих в подготовке доказательной документации по соответствию требовани­
ям Авиационных правил.
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