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Обозначение Наименобание Стр.

3.501-180.95.2- ТУ Технические услобия 3 -7
3 .501-180.952-1 Косоур ЛБ1...ЛБ4 8
3.501-180.95.2-2Ф Ч Косоур ЛБ1...ЛБ4 Опалубочный чертеж 9
3 .501-180 .952-3 Косоур ЛБ1...ЛБ4 Арматурный чертеж 10
3.501-180.95.2-4 Косоур ЛБ5/ЛБ6 11
3.501-180.95.2 -5ф ц Косоур ЛБ5;ЛБ6 Опалубочный чертеж 12
3.501-180.95.2-6 Косоур ЛБ5;ЛБ6 Арматурный чертеж 13
3.501-180.95.2-7  ^ Опорная подушка 0/11 14
3 .501-180 .952-8 Опорная подушка 0П2 14
3.501-180.95.2-9 Опорная подушка ОПЗ 15
3.501-180.95.2-Ю Ступень ЛС 15
3.501-180.95.2-11 Балка Б.53; Б.73; Б.93; Б.113 16
3.501-180.95.2-12  ~ Балка Б.53; Б.73; Б.93; Б.113 Общий бид 17
3.501-180.95.2-13 Балка Б.53 Арматурный чертеж 18
3.501-180.95.2-Ц Балка Б.73 Арматурный чертеж 19
3.501-180.95.2-15 Балка Б.93 Арматурный чертеж 20

Обозначение Наименобание Стр.
3.501-180.95.2-16 Балка Б.113 Арматурный чертеж 21
3.501-180.95.2-17 Балка Б. 133; Б. 153; Б. 173; Б. 193 22
3.501-180.95.2-18 Балка Б. 133; Б. 153; Б. 173; Б. 193 Общий бид 23
3.501-180.95.2-19 Балка Б.133 Арматурный чертеж 24-25
3.501-180.95.2-20 Балка Б. 153 Арматурный чертеж 26-27
3.501-180.95.2-21 Балка Б. 173 Арматурный чертеж 28-29
3.501-180.95.2-22 Балка Б. 193 Арматурный чертеж 30-31
3.501-180.95.2-23 Лежень Л 32
3.501-180.95.2-24 Стойка СТ1; СТ2; СТЗ 33
3.501-180.95.2-25 Оголобок 0Г1; 0Г2 34
3.501- 180.95.2-26ФЧ Оголобок 0Г1; 0Г2 Опалубочный чертеж 35
3.501-180.95.2-27 Оголобок 0Г1 Арматурный чертеж 36
3.501-180.95.2-28 .Оголобок 0Г2 Арматурный чертеж 37
3.501-180.95.2-29 Фундаментный блок ФБ 38
3.501-180.95.2-30ФЧ Фундаментый блок ФБ Опалубочный чертеж 39
3.501-180.95.2-31 Фундаментный блок ФБ Арматурный чертеж 40
3.501-180.95.2-32 Плита П 41

Нач.пр.гр. Лемасоба I
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Настоящие технические условия распространяются на изделия железобетонные 

дополнительных (эксплуатационных) устройстб на мостах под железную дорогу нор
мальной колеи,предназначенных для применения б лестничных сходах по откосам на
сыпей переходных мостиках между насыпями и между опорами мостоб. При заказе на 
изготовление изделий указываются марка изделия и ссылка на технические услобия. 
Например,Косоур ЛБ13.501- 180.95.2- ТУ.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Изделия должны соотбетстбобать требованиям настоящих технических усло
вий и типовой документации серии 3.501-180.95 ",Дополнительные устройства на мос
тах под железную дорогу нормальной колеи '

Выпуск 2. Изделия железобетонные. Технические услобия. Рабочие чертежи.
Изделия запроектированы 6 соответствии со СНиП 2.05.03-84 (с учетом изменений) 

и других нормативных документов (приложение).
Показатели расхода материалоб.размеры и масса изделий приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Наим.
изделия

Марка
изделия

Габаритные
размеры; 

мм

Расход материалов Масса,
т

Бетон,
м 3

Арматура, кг

А -й А-1
1 2 3 4 5 6 7

ЛБ1 120x293x9330 0.25 58.8 20.8 0.63
ЛБ2 120x293x7460 0.20 46.8 17.6 0.50

Косоур ЛБЗ 120x293x5600 0.15 20.0 14.5 0.38
ЛБ4 120x293x3730 0.10 13.2 11.4 0.25
ЛБЗ 120x660x8330 0.39 77.2 22.0 0.97
ЛБ6 120x660x6464 0.30 33.4 18.5 0.75

Опорная о т 700x850x1100 0.46 - 1.15
подушка 0П2 200x450x850 0.08 - 2.3 0.20

ОПЗ 500x500x850 0.20 - 0.9 0.50
Ступень ЛС 60x280x750 0.012 - 2.3 0.03

Б.53 330x1000x5300 1.04 50.4 45.8 3.0
5.73 330x1000x7300 1.44 96.4 59.8 4.2
5.93 330x1000x9300 1.84 146.0 76.0 5.3
6.113 330x1000x11300 2.24 272.0 91.4 6.5

Балка 5.133 730x1000x13300 4.40 290.4 174.4 12.1
5.153 730x1000x15300 5.10 394.4 192.8 14.0
5.173 730x1000x17300 5.80 557.2 224.6 15.9
Б. 193 730x1000x19300 6.40 757.6 241.6 17.5

з
Таблицо 1 (продолжение)

Наим. Марка Габаритные Расход материалов Масса,
т

изделия изделия размеры,
Бетон,мм Арматура, кг

Jм А-М А-1
1 2 3 4 5 6 7

Лежень л 300x500x1200 0.18 - 3.2 0.45
СТ1 450x450x5500 1.11 58.1 18.5 2.78

Стойка СТ2 450x450x7000 1.42 72.9 21.3 3.55
СТЗ 450x450x8000 1.62 82.8 23.6 4.05

Оголовок 0Г1 850х%00х1300 0.56 47.2 17.8 1.40
0Г2 500x100x1300 0.39 31.8 16.4 0.98

Фунда
ментный ФБ 800x2000x2000 1.41 159.2 15.4 3 5 2

блок
Плита П 65x500x980 0.03 - 2.3 0.075

1.2. Изделия имеют марки. Марки состоят из букв и цифр. Буквы обозначают наиме
нование изделия, цифры -  порядковый номер типоразмера, 6 марках балок цифры обоз
начают длину.
Пример марки косоура 
ЛБ1, где
ЛБ - лестничный блок
1 -  порядковый номер типоразмера лестничного блока.
Пример марки балки переходного мостика:
Б.53, где 
Б -  балка
53 -  длина балки в дециметрах.

1.3 Изделия должны изготавливаться из тяжелого конструкционного бетона, соответству
ющего ГОСТ 25192 и ГОСТ 26633 со средней плотностью от 2200 до 2500 к  г /м3 вклю
чительно. Прочность бетона на сжатие определяется в соответствии с ГОСТ 10180. 
Бетон признается соответствующим проекту по прочности на сжатие, если значение 
фактической прочности будет не ниже требуемой, определяемой по ГОСТ 18105 (см. 
приложение).

Глин ж. по. Брцсилобский
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1.4. Класс бетона по прочности на сжатие следует принимать по табл.2.

Таблица 2

Наименование изделия Класс бетона

Косоур, ступень, балка, стойка, оголовок, плита, В 25
фундаментный блок

Опорная подушка, лежень В20

М арку бетона по додонепроницаемости для бсех изделии принимать не менее W2 
Марки бетона по морозостойкости F принимать б забисимости от климатических 
услобий зоны строительстба по табл.З.

Таблица 3

Наименование изделия

Климатические условия, характеризуемые 
среднемесячной температурой наиболее 
холодного месяца согласно СНиП 2.01.01-82  

град. С
минус 10 
и выше

ниже минус 10 
до минус 20  вкл. ниже минус 20

Ступень, балка, оголовок, плита ' 200 200 300

Опорная подушка, лежень, косоур, 
фундаментный блок 200 300 300

1.5. Марки арматурной стали должны приниматься б забисимости от средней 
температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки б районе строитель
стба (в соответствии со СНиП 2.01.01-82, с обеспеченностью 0,92) по табл.4, 
причем знак плюс означает  возможность применения указанной марки б данных у с -

Таблица 4
Класс ар
матурной стали 
ГОСТ 5781 
ГОСТ 380

Диаметр,
мм

Марка
стали

Средняя температура наружного 
воздуха наиболее холроной пя
тидневки. град. С

минус 30  
и выше

ниже минисЗО 
да минус 4ГГЪкп. Ш и

6-16 СтЗсп + + +
6-10 СтЗпс + *1.2

А -1 12-16 СтЗпс + *1 -
6-10 СтЗкп - -

10-28 Ст5сп * * *1
А -Д 10-16 СтЗпс *1 -

2 0 -2 8 Ст5пс + - -
Ас-И 10-28 10ГТ * +

10-28 25Г2С + • + *1
А -Ш 10-28 35ГС *1 -

V Допускается к  применению только б вязаных кар касах  
2) Не допускается к применению для хомутов балок

Для монтажных (стропобочных)  петель следует применять арматурную сталь класса  
A - /  марки СтЗсп. Если проектом предусмотрен монтаж конструкций при среднесуточ
ных температурах не ниже минус 40°С, то для стропобочных петель можно применять 
арматурную сталь класса A - I марки СтЗпс, что должно быть указано б заказной  
спецификации.

1.6. Изделия, эксплуатируемые 6 агрессивных средах, должны изготавливаться с 
выполнением мероприятий, обеспечивающих стойкость бетона и арматуры против кор
розии.

Указанные мероприятия (6 соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 или дру
гих документов) должны быть перечислены в за ка зе  на изделия.

1.7. Материалы, применяемые для приготовления бетона свай, должны удовлетво
рять требованиям: 
цемент -Г О С Т  10178 (см.приложение} '  
щебень, песок -  ГОСТ 26633 (см.приложениеI

Применение гравия в качестве крупного заполнителя не допускается. Крупность 
щебня должна быть не более 4 0  мм. При этом к  стойкам и фундаментным блокам должны 
предъявляться требования, к а к  к  мостовым конструкциям, находящимся в зоне перемен
ного уровня воды (если отсутствуют специальные требования в заказной спецификации).

1.8. Для получения бетона требуемой морозостойкости следует применять комплекс
ные воздухововлекающие, газообразующие и пластифицирующие добавки в соответствии с 
ГОСТ 26633 и СНиП 3 .06 .04-91  (см.приложение).

1.9. Режим тепловой обработки следует назначить с учетом требования СНиП 
3.06.04-91 (см.приложение).

1.10. Стыки продольной стержневой арматуры должны выполняться контактной свар
кой по ГОСТ 14098 (см. приложение), тип С1. Механические свойства сварных соединений 
должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922 (см. приложение).

Число стыков в пределах участ ка длиной, равной 15 диаметрам стыкуемых стержней, 
не должно превышать 4 0 %  общего количества стержней в поперечном сечении изделия.

1.11. В изделиях, в которых, в соответствии с табл.4, допускаются только вязаные 
каркасы, прикрепление спирали к  продольной арматуре производится привязкой (или дру
гим способом не деформирующим арматуру). В остальных случаях, когда это допускается 
табл.4, соединение арматуры можно производить крестообразной контактной точечной 
сваркой по ГОСТ 14098 (тип К1).

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -  ТУ
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1.12. Минимальная прочность бетона изделий ко бремени выдачи на склад (замора
живание) б %  от проектного класса детона должна быть не менее указанной в табл.5.

____________________ Таблица 5

Наименование изделия

Температура эксплуатации, град.С

минус 4 0  и выше ниже минус 40

Температура наружного воздуха

Положительная Отрицательная Положительная Отрицательная

Опорная подушка, лежень 5 0 70 50 100(75)x i.

Ступень, балка, оголовок, плита, 
фундаментный блок 5 0 75 70 100(75)

Косоур, стойка 70 100 70 100

w

х) Прочность, указан ная  б скобках, приведена для конструкций изготовленных из бе
тона с боздухобоблекающими (газообразующими) и пластифицирующими додабкамим.

1 13. Отпускная прочность бетона косоуров и стоек должны быть не менее 100%  
от класса бетона указанного б проекте, для балок, соответственно, не менее 75%  , 
для остальных изделий -  не менее значений указанных в п. 1.12.

1.14. Требования к  качеству поверхности и внешнему виду изделий должны соот
ветствовать ГОСТ 13015.0 (см. приложение). Поверхность изделий должна соответство
вать категории 6.

1.15. Отклонения от проектных размеров, мм:
а ) косоуров, балоки стоек:
-  по длине 30; -10
-  по высоте 15; -О
- по остальным измерениям ±5
-  искривление продольнооси 0,001 пролета
б) ступени и плиты:
-по длине и ширине ±10
-  по толщине ±5
- иссскривление поверхности 0,001 наибольшего размера
в) остальных изделий:
- п о  длине 15; -10
-  по искривлению 0,002 длины, но не более 20
-  по поперечным размерам -  0,02 стороны сечения, но не более 20; - 5
г) всех изделий:
-  положение осей выпусков арматуры 5
-  перекос поверхностей опирания 0,001 длины (ширины).

5
1.16. При изготовлении и установке арматурных каркасов изделий должны соблюдать

ся требования ГОСТ 10922 и СНиП 3.06.04-91.
1.17. Изделия должны иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 13015.2 (см. приложе

ние). Маркировка должна быть нанесена на боковую поверхность изделия несмываемой 
краской и должна состоять из марки изделия, обозначения завода-изготовителя, 
штампа технического контроля, даты изготовления и массы изделия.

1.18. Отклонение фактической массы изделия от номинальной массы (указанной  
в чертежах) не должно превышать плюс 5 %  минус 10% .

1.19. Транспортная маркировка изделий производится в соответствии с требовани
ями ГОСТ 14102 и ГОСТ 15846 (см.приложение).

1.20. При изготовлении и перевозке изделии должны соблюдаться требования тех
ники безопасности, предусмотренные СНиП Ш -4 -80 , правилами техники безопасности и 
производственной санитарии при производстве железобетонных и бетонных конструкций и изделий.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки изделий -  по ГОСТ 130115 и настоящим техническим условиям.
При этом изделия принимают:

По результатам периодических испытаний:
-  морозостойкости;
- водонепроницаемости бетона.
По результатам приемосдаточных испытаний:
- по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие);
- отпускной прочности;
- соответствия арматурных изделий рабочим чертежам;
- прочности сварных соединений;
- точности геометрических параметров;
- толщины защитного слоя бетона до арматуры;
- ширины раскрытия технологических трещин;
- категории бетонной поверхности.

2.2. Изделия по показателям точности геометрических параметров, толщины з а 
щитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности и ширины раскры 
тия трещин следует принимать по результатам выборочного контроля.

2.3. В документе о качестве изделий по ГОСТ 13015.3 дополнительно должны быть 
приведены марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости.

3.501-180.95.2-ТЧ
Лист
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3. МЕТОПЫ КОНТРОЛЯ

31. Размеры, отклонения от прямолинейности боковых граней и от перпендикуляр
ности торцевых граней изделий, ширину раскрытия поверхностных технологических тре
щин, размеры раковин, наплывов и околов бетона изделий следует проверять методами, 
установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1 (см.приложение).

•3.2. Контроль прочности бетона каждой партии изделий следует проводить по 
ГОСТ 18105 по результатам испытания контрольных образцов, изготовленных и испытан
ных в соответствии с ГОСТ 10180.

При испытании изделий методами неразрушающего контроля фактическую и отпускную 
прочность бетона на сжатие следует определять ультрозвуковым методом по ГОСТ 
17624 или приборами механического действия по ГОСТ22690, а также другими метода
ми, предусмотренными на методы испытаний бетона.

3.3. Морозостойкость бетона изделий следует определять по ГОСТ 10060 или 
ультрозвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленной из бетон
ной смеси рабочего состава.

3.4. Водонепроницаемость бетона следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 
(см.приложение).

3.5. Контроль и испытания сварных арматурных изделий производится в соответст
вии с ГОСТ 10922.

3.6. Размеры и положение арматурных изделий, а также толщину защитного слоя 
бетона следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904 (см. приложение).

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение изделий -  по ГОСТ 13015.4 и настоящим техничес
ким условиям.

4.2. Погрузка и разгрузка изделий должны производиться за подъемные петли. При 
погрузке на транспортные средства изделия должны укладываться на подкладки и надеж
но закрепляться.

4.3. Погрузка, крепление и транспортирование изделий на железнодорожном транспор
те осуществляются в открытых вагонах в соответстви с правилами перевозки и ' Тех
ническими условиями погрузки и крепления грузов'МПС РФ, на автомобильном транспор
те -  в соответствии с 'Временными указаниямипо перевозке унифицированных сборных 
железобетонных деталей и конструкций промышленного строительства автомобильным 
транспортом'  (НИИОМТР Госстроя РФ).

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА .

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих техни
ческих условий при соблюдении потребителем правил их транспортирования, склади
рования и монтажа.

Приложение
(обязательное)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных нормативных документов и ГОСТов 

СНиП 2.05.03-84 -  Мосты и трубы.
(Изменения, утвержденные Постановлением Гостроя СССР от 26.11.91 N 15).
СНиП 2.01.01-82 -  Строительная климатология и геоф изика.'
СНиП 2.03.11-85 -  Защита строительных конструкций от коррозии.
СНиП 3.06.04-91 -  Организация производства и приемки работ. Мосты и трубы. 
СНиП 3.03.01-87 -  Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП Щ -4-80  -  Тхеника безопасности в строительстве.

Обозначение стандарта
Группа 

стандарта . Наименование

1 2 3

ГОСТ 3 8 0 -8 8 В 20 Сталь углеродистая обыкновенного качест
ва. Марки.

ГОСТ 5781-82 В 2 2
Сталь горячекатанная для арммирования 
железобетонных конструкций. Технические 
условия.

ГОСТ 15846-79 Л  08
Продукция,отправляемая в районы Крайнего 
Севера и труднодоступные районы. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 26433.0-85 Ж 0 2

Система обеспечения точности геометричес
ких параметров в строительстве. Правила вы
полнения измерений. Общие положения.

ГОСТ 26433.1-89 Ж 0 2

Система обеспечения точности геометричес
ких параметров в строительстве. Правила 
выполнения измерений. Элементы заводского 
изготовления.

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 - ТУ
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ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. 
Технические условия.

ГОСТ 13015.3-81 Ж  33

L 3

Конструкции и изделия бетонные и железобе
тонные сборные. Документ о качестбе.

ГОСТ 25192-82 Ж13 Бетоны. Классификация и общие техничес
кие требобания.

ГОСТ 13015Л-84 Ж  33-
Конструкции и изделия бетонные и железобе
тонные сборные. Пробила транспортирова- 
ния и хранения.

ГОСТ 26633-91 Ж 13 Бетон тяжелый. Технические услобия.
ГОСТ К 192-77 Ж  39 Маркиробка грузов.

ГОСТ 10180-90 

ГОСТ 10060-87

ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 12730.5-81*

ГОСТ 18105-86 

ГОСТ 17624-87

ГОСТ 17625-83 

ГОСТ 22690-88

Ж 19 

Ж19

Ж19

Ж19

Ж 19

Ж19

Ж 19 

Ж 19

Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам.

Бетоны. Методы определения морозостойкости.

Бетоны. Общие требобания к методам опреде
ления плотности, влажности, водопоглащениз, 
пористости и водонепроницаемости.

Бетоны. Методы определения водонепроницае
мости.

Бетоны.Прабила контроля прочности.

Ультразвуковой метод определения 
прочности

Конструкция и изделия железобетонные. 
Радиационный метод определения защитного 
слоя бетона, размеров и расположения арма
туры.

Бетоны. Определение прочности механичес
кими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 14098-91

ГОСТ 10922-90

Соединения сварные арматуры и закладных 
X  33 изделий железобетонных конструкций. Типы,

конструкция и размеры.

Арматурные и закладные изделия сварные, 
Ж 33 соединения сварные арматуры и закладных

изделий железобетонных конструкций.

ГОСТ 22904-93 Ж 39
Конструкции железобетонные. Магнитный 
метод определения толщины защитного слоя 
бетона и расположения арматуры.

ГОСТ 26134-84 

ГОСТ 13015.0-83

Ультразвуковой метод определения морозо
стойкости.

Конструкии и изделия бетонные и железобе
тонные. Общие технические требования.

ГОСТ 13015.1-81 

ГОСТ 13015.2-81

Конструкции и изделия бетонные и железобе
тонные сборные. Приемка.

Конструкции и изделия бетонные и железобе
тонные сборные. Маркировка.

Лист
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 - ТУ 5



1 1 Подпись и дата Взам.инб.Ы*
п с а  * £ ■уУсЫ У Асе-/

Поз. О бозначение Н аим енобание
Кол. на  блок Примеч

ЛВ1 ЛБ2 ЛВЗ ЛВ4

Д окум ент ация
3 S 0 f - W 0 .9 5 .2 - r y Технические услобия \ у ч / X
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 Ф Ч Опалубочный чертеж
3 S 0 1 -W 0 .9 5 .2 -3 Арматурный чертеж X X

1 16 А -Е (А с -Е .А -Ш )

1=9300; /4 .7кг 4

1=7430; 11.7кг 4

2 12А -Е (А с-И ;А  -Ж ) -

1=5570; 5 .0 к г 4

1=3700; 3 .3 кг 4

3 10А - I  1=100; 0 .0 6 к г 5 0 4 2 34 26

4. 6 A - I  1=1365; 0 .3 0 к г 1 1 1 1

Исполнил Рыжкоб t
Проберил Белоба 'CCuLcf.
Начлр.гр. Лема соба
Гл.инжлр. Брцсилодский
Нач.отд. Ткаченко

С /

1 5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1

Косоур /1Б1...ЛБ4

Стадия Лист Листоб 
-2 .___

АО *ТРАНСМОСТ*

Инб.№подл Подпись и дата Взам.инб.N'

Поз. О бозначение Н аим енобание
Кол. на блок Примеч

0В1 ПВ2 ЛВЗ ЛВ4

5 6 A - I  1=1465; 0 .3 2 к г 2 8 2 2 16 10

6 6А - I  1=1405; 0.31кг 1 1 1 1

7 6 А -!  1=90; 0 .0 2 к г 62 4 9 3 7 2 5

8 1 6 А -! 1=960; 1.5кг 2 2 2 2

9 1 6 A -1 1=310; 0 .5кг 6 5 4 3

10 10А - !  1=880; 0 .5 кг 2 2 2 2

Бетон кл а с с а  В25, м 5 125 0.20 0.15 0.10

Армат ура по ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

1 5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1
Лист
2
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1-1

10100

М а р ка
б л о ка

Р азмеры .мм п т Масса
та Ь L

ЛБ1 1970 1970 9330 29 4 0.63

ЛБ2 1570 1630 7460 23 3 0.50
ЛБЗ 1180 1320 5 6 0 0 17 2 0 .3 8

Л  Б 4- 780 700 3 7 3 0 11 1 0 .25

1. Из к а ж д ы х  д б у х  б л о ко б  о д н о й  м а р к и  о ди н  изгот обит ь без поз. 9.
2. шР азм е р  д ля  сп р а б о к .

Исполнил Рыжкоб
‘ 3 .501 - 180 .9 5 .2 -2 Ф ЧПродерил Лемасоба

Нач.пр.гр. Лемасоба
Гл.инх.пр. Брцсилодский

К о с о у р  ЛБ1...ЛБ4 
О палубочны й  черт еж

Стадия Лист Листоб
Нач.отд. Ткаченко ~ р ~ _ 7 - _

& '
АО  'ТР А Н С М О С Т '•



ю

- Ы -
1 W

(У ст а н о бка  поз. 9)

1-1
(побернцто на 90°) 

(1:10)
42)

В едомост ь р а с х о д а  ст али , к г

М а р ка
эл ем ент а

И здел ия  арм ат урны е
А р м а т ур а  к л а с с а

Всего
A-JKAc-lA-ш)' А - !

ГОСТ 5 7 8 1 -8 2  ;
016 Ф12 Итого 016 010 Ф6 Итого

ЛБ1 5 8 .8 - 5 8 .8 6 .0 4 .0 10.8 2 0 .8 79.6

Л Б2 4 6 .8 - 4 6 .8 5 .5 3.5 8 .6 17.6 6 4 .4
ЛБЗ - 20 .0 20 .0 5 .0 3 .0 6 .5 14.5 3 4 .5
ЛБА - 13.2 13.2 4 .5 2.6 4 .3 11.4 2 4 .6

В едом ост ь д е т а л е й

Поз. Э с к и з

4
66 220 у

85

5

350

^  и
85

6

350

Ф а  Уф  66 85

8
Ш

| ]§
9

d
115

ЖПл5

’ 10 R6h=30
R6h=20

l¥l

Класс , м а р ка  а р м а т у р н о й  ст али, ст ы ки  
п р о д о л ьн о й  арм ат уры  н а з н а ч а ю т с я  б соот- 
бет ст бии с т е х н и ч е ски м и  у сл о б и я м и .

Исполнил Рыжкоб P i tw u г —
Проберил Белова Ъ с м
Нач.пр.гр. Лема с оба
Глмнж.пр. Врисилобст Я Р

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -3

К о с о у р  ЛБ1...ЛБ4 

А рм ат урны й черт еж

Стадия Лист Листов
Р ___ 1_____

А О  " ТРАНСМ ОСТ'



Поз. О бозначение Н аим енобание
Колна Елок

Примеч.
Л Б 5 ЛБ6

Д окум ент ац ия

3.501-180 .95 .2 - ТУ Технические усл об ия X
3.501-180.95 .2 -5 Ф Ч О палубочны й чертеж X X
3.501-180 .95 .2 -6 А рмат урны й черт еж X X

1 1 6 А -й (А с -Е ,А -Ш ) -

1=7820; 12Л  к г
2 16А-Е (А с-Е ,А -Е 1) 4 -

1=8260; 13.1кг

3 12А-Е (А с-Е ;А -Е 1) -

1=5950; 5 .5 кг

4 1 2 А -й (А с -Е ;А -Ш I - 4
1=6390; 5 .7кг

5 1 0 A -I 1=100; 0 .06кг 4 3 37

6 6 А - !  1=2985; 0 .70кг 1 1
7 6 А -1  1=1905; 0 .4 0 кг 22 16

8 6 А - !  1=1825; ОЛОкг 1 1

9 6 А -1  1=1705; ОЛОкг 1 1

10 6А - 1 1=90; 0 .02кг 62 50

Исполнил Рыжкоб '
Проберил Б елоба
Нач.пр.гр. Лемасоба
Глмнж.пр. Брцсилобский
Нач.отд. Ткаченко

С

3 .501-180 .95 .2 -4
Стадия Лист Листоб

К осоур  ЛБ5,ЛБ6
Р 1 X _____

АО ",ТРАНС МОСТ"
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Поз О бозначение Н аим енобание Колна Елок
Примеч.ЛБ5 ПБ6

11 6 А -1  1=790; 0 .18кг 2 2

12 1 6 A -I 1=1280; 2 .00кг 2 2

13 1 6 A -1 1=310; 0 .5кг 5 4

14 10A - 1 1=880; 0 .5кг 2 2

Бетон кл а с са  В25] м 3 0.39 0.30

Арматура по ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

3 .501-180 .95 .2 -4
Аист
2
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1. Из к а ж д ы х  д б у х  б л о ко б  о дн ой  м а р ки  один  изгот обит ь б е з  поз. 13.
2. *Р азм е р  для сп р а б о к .

М а р ка
б л о ка

Р азм еры  ,мм
п т Масса

ТL 1 а Оу Ь Ьу
Л Б5 8 3 3 0 7 Ш 1700 1750 1730 1620 23 4 0 .97

Л  Б 6 676Ь 5594 1350 1350 U  2 0 1310 17 3 0 .75

Исполнил Рыжков fabcxt
3 .501-180 .95 .2 -5 Ф ЧПроЗерил Белова T 5 W . к

Начпр.гр. Лемосова A wГл.инх.пр. БрцсилодскиС
К о с о ур  Л Б -5 ;Л Б -6  
О палубочны й черт еж

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Ткаченко m & r Р 1

гУ
А О  вТРАНСМ ОСТ•
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П лан
т*1866

1-1(подернуто на 90°)
!ыо) . 2-2

(ыо)
(У ст а н о бка  поз. 13)

Ы
(ЫО) 
SO 60

Трубка
m o d i

120

\ i

В едомост ь р а с х о д а  ст али ; к г

М а р ка
эл ем ен т а

И зделия  арм ат урны е
А рм а т ур а  к л а с с а

ВсегоА -т с-йА -ш / А - !
ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

016 Ф12 Итого 016 010 06 Итого
Л Б 5 77.2 - 77.2 6 .5 3.6 11.9 22 .0 99.2
ЛБ6 - 33Л 33Л 6.0 3.2 9.3 18.5 51.3

К л а с с , м а р ка  ар м а т ур н о й  ст али , ст ы ки  
продольн ой  арм ат уры  н а зн а ч а ю т с я  б  соот ■ 
бет ст бии с т е х н и че ски м и  у с л о б и я м и .

В едом ост ь д ет а л е й

Поз.

13

2А

7 .8

11

12

13

Н

Э с ки з

7170
350.

3 7 Ш ^ 4/0^

7Г0

55
Ш

Й5*

а
ио* М П

Я  |Й
85

7 W

600
т §&

115

R6h=20
R6h=J0

J/5q.J75flf

Исполнил Рыжков /Ь/*емш 1-------
Проверил Белова
Начмр.гр. Лемасова
Глинж.пр. брусиловский рГх ш - -

3.501- 180.95.2-6

К о с о у р  Л Б 5  ;Л Б 6  

А рм ат урны й  черт еж

Стадия Лист Листов
Р __

АО  "IТРАНСМОСТи
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М а р к а
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М а с с а ,
т

ОП 1 1.15
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сэГ*1

СО
О
6

*§
0
-0

1. Технические услобия см. 3.501-180.95.2-ТУ.
2. Бетон класса В20, объем бетона 0.46 м 3

о Исполнил Рыжков
Проверил Белова 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -7
Нач.пр.гр. Лема сова 7

■§ Гл.инж.пр. брисиловский Стадия Лист Листов
ос

- г
Опорная подушка ОП 1

Р /0
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А

2-2

м '
u C J

и
L D  и

7*100
850

22 5 2 2 5 х
' лГ '

II
и

1 . Ь к87 .50

JzL Ф 30

— *1 / §

110 650 110

----
ГП

. Г  .

поз.З  

*ь=30
*ь г20
н ~ т

о
Ж ^ ь * 2 0

П оз Н а и м е н о в а н и е К о л М а с с а ,
т

1 6А-1, 1=810; 0.2кг 5

0 .2
2 1=410; 0.1кг 8

3 10A-I, 1=870; 0.5кг 1

Бетон класса В25,м3 0.08

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и , к г

М а р к а
э л е м е н т а

И з д е л и я  а р м а т у р н ы е
А р м а т у р а  к л а с с а

А - 1

Г О С Т  5 7 8 1 - 8 2
010 0 6 Итого

ОП 2 0 .5 1.8 2 .3

1. Технические услобия см. 3 .501-180.95.2- ТУ. .
2. Марка арматурной стали назначается б соотбетстбии с техническими услобиями.

Исполнил Рыжков
Проверил Белова -----
Нач.пр.гр. Лем а сова 7~̂ — ■
Гл.инж.по. Г 1 § сэ» 1

5501-180.95 .2 -8

Опорной подушка ОП 2

Стадия Лист Листов
р

АО #ТРАНСМОСТ’
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230 190811‘---- ----------

1
| l

N
i '

500

поз

Е*с2о
№ 0

И $

П оз Н а и м е н о в а н и е Кол М а с с а , 
т

1 12А -1  1=1050; 0.9кг 1 0 .5 0
Бетон класса  В20,м5 0.2

I  Технические условия см. 3.501-180.95.2- ТУ.
2. Арматура из стали СтЗсп по ГОСТ 5781-82.

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -9

Стадия Лист . Листов
р i

Опорная подушка ОП 3
АО  ГГР А НСМОС Г

\И
нв

.№
по

дл
.\П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
\В

за
м

.и
нв

Я
'

*1

Поз. Н а и м е н о в а н и е К о л М а с с а ,
т

1 8 A -I, 1=710; 0.3кг и

0 .0 32 1 = ^ 0 ; 0.1кг 11

Бетон класса В25,м3 0.012

В ед ом ост ь р а с х о д а  ст али , к г

М а р к а
эл ем е н т а

И зд е л и я  а р м а т у р н ы е
А р м а т у р а  к л а с с а

A - i
ГО С Т 5 7 8 1 -8 2

Ф8
ЛС 2 .3

2-2

35
Щ3x70^3.

1. Технические условия см. 3.501-180.95.2-ТУ.
2. Марка арматурной стали назначается в соотбетстбии с техническими услобиями.

Исполнил Рыжков Ъ &сле*
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 0Паобеаил Белова -

Нач.пргр. Лемасова 9—
Гп.инж.пр. боисилобскид Стадия Лист Листов

р f
С т упен ь  Л С

А О  ГТРАНС: м о с г



Ин6.№подл, Подпись и дата Взам.инв.№
ЗЗо / W  У/, лер/

Поз. О бо зна че ни е Н а и м е н о ба н и е
Кол. на  б а л к у Примеч

5.5J Б.73 6.93 6.113
' Д о к у м е н т а ц и я

5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 - ТУ Т е х н и че ски е  у  ело бия
5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 2 Общ ий бид
5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5 А рм ат урны й  черт еж
3 S 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -U X

.5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5 X
3 .5 0 1 -180 .95 .2 -16 X

1 5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5 16 А - Ц А с - « ;А  -ш )  1= 5455 4 8 .6
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 - U 20A - i f  А с - 5; А -Ш ) 1=74 75 4 18.5
5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5 1 6 А -И (А с -И ;А -Е 1) 1 = 9480 4 15.0
3 .50 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 6 22А - Н А  с -М ;А -Ш )1=  11480 4 3 4 .2

2 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5 16A - i f А с -5 ;А -Ш )  1= 9525 4 14.7
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 6 22A - i f А с -5 ;  A - S ) 1= 8520 4 25 .4

3 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 3 10А -  И (А с -Л ; А -Ш ) 1= 1600 16 1.0
3 S D 1 -1 8 0 .9 5 .2 ~ U 1=2200 16 1.4

Исполнил Рыжков
3 .5 0 1 -180 .95 .2 -11Проберил Белова

tto4.np.zp. Лемасова
Глшх.пр. брцсиловский

Балка Б.55; Б. 75; Б. 95; Б. 115

Стадия Лист Листов 
Р 1 ?Нач.отд. Ткаченко

6
А О  "ТРАНСМ О СТ*

И и б. №  под л Подпись и дата Взам.инвМ

Поз. О боз н а ч е н и е Н а и м е н о ба н и е Кол. на б ал ку
ПримечSS3 633 6.93 6.ПЗ

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5 1=2800 16 1.7
3 .5 0 1 -180 .95 .2 -16 1=3400 16 2.1

4 5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5 6 A - I  1=5270 8 1.2
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 4 1=7270 8 1.6
5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5 1=9270 8 2.1
3 5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 6 1=11270 8 2 .5

5 5.501-180.95.2-15.14,15 6 А -1  1=970 70 94 116 0.2
5 .501 -1 8 0 .9 5 .2 -1 6 1=960 140 0.2

6 3.501-180.95.2-13,14,16 6 А - ]  1=800 12 18 24 0.2
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5 1=820 24 0.2

7 3.501,180.95.2-13,14,15,16 6 А -Т  1=970 4 5 64 8 2 95 0.2
8 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 3 1 4 1 4 A - I  1=1570 4 4 1.7

5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5 16 А - !  1=1400 4 2 .2
5 .501 -180 .95 .2 -16 1 8 A - I  1=1570 4 3.14

9 3501-180.952-13,14,15,16

\аи 8 10 12 14 0 .5
Б ет он кл а с с а  В 25, м 3 104 1.44 1.84 2.24

Арматура по ГОСТ 5781-82

5 .501-180 .95 .2 -11
диет

3$ !I



/ 7

Асдаш одеш  песчоный-ЗО

f 1:25)
К pa иняя диа фрагма Средняя диафрагма

U----

1 7\Ш
1 Р ,2

00

1 Г5Г
40 ПС

1500
Б. 73

L

1500

150 1700 г—  2x1800 1700 150

1 _____г <
_f у ч

60 3590 , 3590->
7300

60

Ч

1100

1600

Б. 53

1800

5500

1. Материал грунтобки назначается по ВСН32-81
2. Асфальтобетон песчаный по ГОСТ 9128-84

Марка
балки

Масса 5а лк и, т 
дез асфальтобетона 
с афльтдтном

Объем
зфмяобеюно

м3

Б.53
2.6
3.0

0.16

Б.73
3.6
4.2 0.24

Б. 93 . 4.6 0.28
5.3

5.6
5.113 6.5 0.36

Исполнил Рыж к  об
Продерил Белоба
Нач.пр.гр. Л е м асоба

f. . .

Г л. ин ж. пр. Брцсилобский
Нач.отд. Ткаченко

---- 2

3 .5 01 -18 0 .9 5 .2 -1 2
. Стадия Лист Листоб

Волка 5.53; 5.73; 5.93; Б. 113 Р 1_____

О б щ и й  б и д А О  ” T P  А Н С М О С  Г
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'
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1-1

Ц 1100

П л а н  (хомут ы не п о к а з а н ы I

150 1600 900

25

2-2

8 §?
9

/ ~  1
1

I * • I
1 Г~ . - И

5*100 5*150 НО 6*200
1

25911

г5

/

1

— 1

1
----------1

1
1

755

1

7<5*/50 3_ и_

л 1 2650

J - J

k = L

, 1

s = f
СЭ ' - t „25 .

Д ет аль от гиба

w

Ведомост ь д ет алей

Поз. Эскиз

1 10
0 -

м

!
^w

o

5
355

275

JS9 —- р

6
235

— Ё  •
315 1

8

R6h=30

С _

Т
50  S

Ч д Яйн=30

9 d
115

ч.

В едом ост ь р а с х о д а  ст али, к г

М а р ка
эл ем ен т а

И зделия  арм ат урны е
А р м а т ур а  к л а с с а

ВсегоА-Шс-Л'А-ш) А -1
ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

016 010 Итого Ф16 ф % 06 Итого

Б. 5 3 34 .4 16.0 50.4 4 .0  6 .8 35 .0 4 5 .8 96.2

Класс, м а р к а  а р м а т у р н о й  ст али ; ст ы ки  
п р о д о л ьн о й  арм ат уры  н а зн а ч а ю т с я  б с о о т -  
бет ст дии с т е х н и ч е ски м и  услобиям и.

Исполнил Рынков
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 3Проверил Белова

Нач.пр.гр. Лема с об а
[ л.инж.пр. БрцсилоЪский

Б а л к а  Б.5 3  ■ 

А рм ат урны й  черт еж

Стадия Лист Листов
Р ■1

АО ИТРАНСМОСТн
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од
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ат
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'

150

70

J z L

1500

8 §> 9

< • * •
1 . Г- —1

5x100 10x150 7x200 190
5590 '

П л а н  (хомут ы не п о ка  зоны ) 
1700 1800

5650

70

А  55

А

4 /

3-3

ттт
7ZL

2 = 1

т
ТЛ35

74
J 5

п
40 16С

А

У к Д

—

I I

22x150 5_ _4_ ?(х1П

4 = L

CSj I

S' I
25 25

55

Д ет аль  от гиба

' « Aл

Ведомост ь д ет алей

R6u=3Q(T\

C L )  Ь ;
100

115

Ведомост ь р а с х о д а  ст али , к г

79

Поз. Э с ки з

1 i i  i §
96 7080 96^

5
275

^  1___  сз
555 3SP— ‘—

6
235

-------- I s

М а р ка
эл ем е н т а

Б .73

И зд е л и я  арм ат урны е
А р м а т ур а  к л а с с а

А-!(Ас-1А-ш1 А -1
ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

02 0 Ф10 Итого 016 014 06 Итого

74.0 22Л 96.4 5 .0 6 .8 С8 .0 5 9 .8

Всего

156.2

Класс , м а р к а  а р м а т у р н о й  ст али, ст ыки  
п р о д о л ь н о й  арм ат уры  н а зн а ч а ю т с я  6 с о о т -  
бет ст бии с т е х н и ч е ски м и  услобиям и .

Исполнил Рыжков 4 /л с Ы
Проверил Белова
Ноч.пр.гр. Лема соба
Глмнж.пр. Брцсиловский

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 - 14

В о л к а  Б. 73 

А рм ат урны й  черт еж

Стадия Лист Листов
р _ Z _____

А О  " Т Р А Н С М О С Т '
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.№
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дл
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од
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 д
ат

а 
\B

3q
m

.u
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.N
'

20

150

2000

1-1

8 С а.
Os

___________________I
9

u Z I _________i
1 •К -  f |I ----------------------------С_.

5x100 12x150 11x200

3590
—  .......  ;

t  1000нэ-------—----------

§1

I t  д

т *

П лан  (хомут ы не п о к а з а н ы )
2 у 1800 900

9
_______________________________

1
I

1
I1|

__ I______________________________ _ _ _ _ _ _ _ ___________ "

5if

I .......... —  ‘I

22x150
L

2x110

l

\U0
±

5x150

■,c
'761 4 650 761

75

В едом ост ь р а с х о д а  ст али, к г

М а р ка
эл ем ент а

Б. 93

И зд е л и я  арм ат урны е
А р м а т ур а  к л а с с а

А-ЦАс-й'А-Ю A - I
ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

Ф16 Ф10 Итого Ф16 Ф6 Итого
118.8 27.2 U  6 .0 U .8 61.2 76.0

Всего

222.0

М
2-2
1000

55 185 110 185
ш 'if J

:V Я  - -ИУ м = ==±==

ГТГ
_____4 0 ,М

Ш

Д ет аль от гиба

т*
R58

с р .Х 129

Класс , м а р ка  а р м а т у р н о й  стали, ст ы ки  
п р о д о л ьн о й  арм ат уры  н а зн а ч а ю т с я  б соот- 
бет ст бии с т е х н и ч е ски м и  усл обиям и .

Исполнил Рыжков
Проверил Белова
Нач.пр.гр. Лема с оба faualL
Глмнх.пр. БрцсилоЬский Г

ы

I 2S

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 5
Стадия Лист Листов

Б а л ка  Б. 93 ___1____

А рм ат урны й черт еж АО " ТРАНС МОСТ"



J=L

2 Ш

150 1900
П л а н  (хом ут ы  не п о к а з а н ы )

2*1800

В едом ост ь р а с х о д а  с т а л и , к г

М а р к а
эл ем е н т а

И зд е л и я  а р м а т у р н ы е
А р м а т у р а  к л а с с а

Всего
A-E(Ac-lA-m) A - I

ГО СТ 5 7 8 1 -8 2
0 2 2 010 Итого 018 016 06 Итого

Б.115 258,А 55.6 2 7 2 .0 12.6 7.0 71.8 91.4 5 6 5 А

i ,  ^^ 1  юоо

8 <5 9
.1 X ”  . _ 1

1 •* • • •I- * ... - —  1
Г

1500 [ 4 150 1

5*100 16*150
*

f  . 13*200
359L1 1  2000

т Н  т Н т Н

4 ^

55 185. 1М .185 55
-1 М М  12*Щ

■V

90

9
...... Y f . ..... .

600

Д е т а л ь  от ги б а

К л а с с , м а р к а  а р м а т у р н о й  с т а л и , ст ы ки  
п р о д о л ь н о й  а р м а т у р ы  н а з н а ч а ю т с я  6 с о о т -  
бет ст дии  с т е х н и ч е с к и м и  у с л о в и я м и .

2/

ы

жS i
В ед ом ост ь д е т а л е й

Поз, Э с к и з

105 1Ю70
4 8ю г

Ю5 8170 l ls
270

235

315

Рдн^бП

C J
55 ^

115
70 . ' tus

резьба

Исполнил Рыжкоб РбГК&Ь
Проберил Белода
Нач.пр.2р. Лемасоба
Гл.инх.пр. Брцсилобский S

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 6

Б а л к а  Б. 115
Стадия Лист Листоб

Р 1

А р м а т ур н ы й  черт еж А О  ".ТРАНС М О СТ"



Инб.№подл. Подпись и дата 830m.uhB.Nc

Т - Ш 1  й (7х.е/ г/. U  С /

Поз. О бозначение Н а и м е н о ба н и е
Кол н а  б а л к у

Примеч
В. 133 Б. 153 Б173Б. 193

Д о к у м е н т а ц и я ,
5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5  2 -  ТУ Т е х н и ч е ски е  у с л о б и я
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 8 Общ ий б и д
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 9 А рм а т ур ны й  черт еж
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 2 -2 0
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 2 -2 1 X
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 2 X

1 3 .501 -1 8 0 .9 5 .2 -1 9 2 0 А -В (А с -В ;А  -Ш )1= 13870 4 зи.з
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 0 2 2 А -В (А с -В ;А -Ш П =  158 75 4 4 7.3
3 :50 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 1 2 5 A -B IA  с -И ; А -Ш )1= 17880 4 6 8 .8
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 2 25А -й (А  с -В ; А -Ш )1= 19900 4 76.6

2 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 9 2 0 А -В (А с -В ;А - M l 1=9690 4 2 3 .9
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 0 2 5 А -В (А с -В ;А  -Ш И =  11715 4 3 4 .9
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 1 25А -31А с -3 ;А  -31)1= 13540 4 52.1
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 2 -2 2 22А -В /А  с -В ;A -Ш )1=  19360 4 5 7 .7

Исполнил РыжкоВ )
3 .501-180 .95 .2 -1 7Продерил БелоВа

Нач.пр.гр. ЛемасоВа
Глшж.пр. Брцсилобский Стадия Лист ЛистоВ
Нач.отд. Ткаченко^

Балка Б. 133; Б. 153; Б. 173; Б. 193
Р 1 2

L-
АО  ” ,ТРАНСМОСТ”

Инб.№подл. Подпись и дата Взам.инВ.№

Поз. О бозначение Н а и м е н о ба н и е
Кол на  б а л к у

Примеч
5.133 Б. 153 Б.173 Б. 193

3 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 2 -2 2 22А -В (А  с -В ; А -Ш ) 1=11520 4 3 4 .3
4 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -1 9 12А -В (А с -В ;А -Ш )  1=5000 16 3.6

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 0 1=4600 16 4.1
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 1 1=5200 16 4 .6
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 2 -2 2 1=5800  ■ 16 5 .2

5 3 .501 -1 8 0 .9 5 .2 -1 9 6 А - !  1=13270 8 2 .9
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 0 1=15270 8 3 4
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 1 1=17270 8 3 .8
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 2 1=19270 8 4 .3

6 3.501-180.95.2-19,20,21,22 6 А - !  1=1690 176 194 214 236 0.4
7 3 .5 0 1 -180 .95 .2 -19 ,20 6 А - !  1=1500 24 3 0 0 .3

3 5 0 1 -1 8 0 .9 5 2 -2 1 1=1480 36 0 .3
5 5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 2 1=1440 36 0 .3

8 3.501-180.95.2-19,2D,21.22 6 A -J  1=970 124 146 165 181 0 .2
9 3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 2 -1 9 ,2 0 25А - /  1=2660 4 4 10.2

2 8 A - I  1= 2850 4 4 13.7
10 3.501-180.95.2-19,20,21,22 16А-1 1=310 16 18 2 0 22 0 .5

Бет он к л а с с а  В25, м 3 н о 5.10 5.80 Ш

Арматура по ГОСТ 5781-82
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т

1
I
сз£
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«5

с§
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cF
<С>

Б. 193----------
150

9/— 10x1900 150
)

________ / 1 Ч "
J ~~W-  Т7 ZJ~ f VТ--

60 1*100 3U90 , 4000 . 31*90 4100

19300 тН .

Б. 153
3200

150

С<50

1_

3200
1800 6x1900 1800

§ 7 4 Z ______7 ^  _ □ --- ----,----
Г   ̂ L' 1--------------------гJ  VТ т т ~К,

1*100 34 90 34 90 4 100
15300 —*

150 10
У

60

н

К р ай няя  диаф рагма

2-2
11:251

Средняя диаф рагма

Б. 133
2800

1. М атериал грунт обки н азн ачае т ся  по ВСН 3 2 -8 1
2. Асфальтобет он песчаны й по ГОСТ 9128-84

50 2x1900
9 А

/ Г  3* 1800 2x1900 153

; Г
.... 5 ш Z J r z z r :

XJ~ ZT ~ u
[1 и 100 4980 . U100 .c,J

13300 " . ~г~  ~

Марка
балки

Масса балки.т 
без асфальтобетона

Объем
офмобеш

м3с асфальтобетоном

6.133
11.0
12.1 0.44

5.153
12.8
14.0 0.48

6.173
14.5
15.9 0.56

Б. 193 16.0
17.5 0.60

10

Исполнил\Рыжкоб \f6fn&&.7
И 'Пообевил\Белоба

в я ж ш и я д ш ж и ^ ^ ^

3 .5 0 1 -18 0 .9 5 .2 -1 8

Валко 5.133; 5.153; 6.173; Б.193 
Общ ий д и д

Стадия Лист Листоб
Р 1____

А О " ТРАНСМОСТ"
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1-1
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I ' А
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, |• *
• С~ 7 ) . ......................

«1•• ’- г

то 4 750
10*100 20*150 200 ,2* U 5 10*200

\ и 100 4 24 90 \

I .

100

тН
.Ось диафрагмы

План (хомуты не показаны )

Р азрезы  2-2, 3-3, 4 -4  см. на листе 2.
Исполнил Рыж ко  6 / f a t e d
Проверил Б елоба
Ноч.пр.гр. Л ем асоб а
Гл.инж.пр. Брисилобский Jr

3.501-180.95.2-19
Стадия Лист Листоб

Балка  Б .133 Р __ 2___
Арматурный чертеж АО " ТРАНСМОСТ"



80
 U

S

1 i z Z

Ведомость расхо д а  стали , к г
И зделия армат урные

. М арка  
элемент а

А рмат ура класса

ВсегоА -1
ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

020 012 Итого 025 016 06 Итого

Б. 133 232.8 57.6 290А 1*0.8 8.0 125.6 17 U.U fM . 8

Ведомост ь дет алей

Лет али от гибоб

Поз. Э скиз

1 § i _______________ i §
96 13080 96

2 SL ....
' 96 Щ о  ?6

6 :
70S

650gi

~T7b ~— -
$  . ^

7
585

&I-----------------йоо 1__________pi
665 1

9

R6h=60(V~~ '
75 §

■ ^
/ R6h=6Q

10

' d

ns

Класс, м арка  арм ат урной стали, стыки  
продольной армат уры  назначаю т ся  б соот - 
бетстбии с т ехническим и услобиями.

3 .5 0 1 -180 .952 -19
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.№
по
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П
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'

26

3200

1900

60 10x100

б о \
\О с ь  диафрагмы

ы .

X I
М

Г ~  - у

20x150 200

U100

2x195

5750

15x200

34 90

т Н
\О с ь  диафрагмы

№■
„ I

7 Н
.Ось диафрагмы

гг

План (хомуты не показаны)

Разрезы 2-2, 3-3, 4 -4  см. на листе 2.
Исполнил Рыжкоб
Проберил Белоба
Нач.пр.гр. Лемасоба
Гл.инж.пр. Брцсилобский А р '

. 3.501-180.95.2-20
Стадия Лист Лист об

Балка Б. 153 Р _ z _ ___
Арматурный чертеж АО ' TP А НСМОС Г"



57
 08

1
2-2

Ведомост ь р асход а  ст али , кг
Изделия армат урные

М арка
элемент а

. А рмат ура класса

ВсегоA-afAc-iA-mj A - I
ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

022 012 Итого 025 016 06 Итого

Б. 153 3 2 8 .8 65.6 39 и Л U0.8 9.0 1U3.0 192.8 587.2

Дет али от гибоб

Ведомост ь дет алей

Поз. Эскиз

1 §1
105 15065 Щ

2 S I _______________ l g
’05 Ю 65 ’05

6 Sr^  ’
70S

630

Ую §

7
585

& L  |а
665 1

9
R6hsAQrn ; 

75 |
d  Й Л ,

/нбн=60

10
»rJ

115

К л асс , м а р ка  арм ат урной ст али , стыки  
продольной армат уры назначаю т ся  б соот - 
бетстбии с т ехническими услобиям и.

3 .501-180 .95 .2 -20



\И
нд

.№
по

дл
\П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
\В

&
М 

ин
б-

N'

3600

Ч J=L

28

ч

/  \
| /  I I

• • •  • < . .  •
• • 
*  •

• • . .

X

. 1 . ’

.___________________________________  V
« • С ~ JL. ------------- -— ----------—------------------------------------------------------------------- -------&|

2000 6650

10*100 20x150 200 ,2x195 20x200

л _____________________ U 100 \  З К 9 0 ' \  1000

т то

т \

План (хомутыне показаны I

3^1900

X *
г !

950

8650

_________________ |

____________________________ __ ____-______________ = = = = = __________
L-T-------------------------------------------------------- 1--------------------------------------------------------- г т ~

70 26x150 130\ ■У—, 135
~1—  .........

2U 150 130 к к h 4*200

Разрезы  2-2, 3 -3 , 4 -4  см. на листе 2.
Исполнил Рыжкоб
Проверил Велоба Г-
Нач.пр.гр. Лем особа
Гл.инж.пр. боисилоккий x S F/

3.501-180.95.2-21

Балка  Б.173 
Арматурный чертеж

Стадия Лист Листоб

АО ’ ТРАНСМОСТ‘
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.№
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дл
.\П

од
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 и

 д
ат

а \
Вз

ам
.ин

6.Ы
‘

2-2

Ведомость р а с хо д а  стали, к г

М арка
элемент а

Б.173

И зделия армат урны е
А рм ат ура кл а с са

А-Е(Ас-Е,А-Ц A - I
ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

025 Ф12 Итого 028 016 06 Итого

т .6 73.6 557.2 5 4 .8 10.0 159.8 224.6

Всего

781.8

30
0

29

Д ет али от гидоб

Ведомост ь дет алей

Поз. Э скиз

1 119170^0

2 119 1315Q 119'"

6
70S

630ией

,£n

7
575

‘-л! |;2 coL_________р
655 1

9

R5h =60 гг

. . ^  щ  1
J e w

/нбн=60

10

115

Класс, м а р ка  арм ат урной стали, стыки 
продольной  армат уры назначаю т ся б соот - 
бетстбии с т ехническим и услобйями.

3 .501-180.95.2-21
Лист
2



\И
н6

.№
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дл
\П

од
пи
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 и

 д
ат

а\
В

за
м

.и
нв

.М
'

План (хомуты не показаны )

Разрезы  2-2, 3-3, 4 -4  см. на листе 2.
Исполнил Рыжков Лк*с&
Проверил Белова
Нач.пр.гр. Лема соб а
Гл.инж.пр. БрцсилоЬский

3.501-180.95.2-22
Стадий Лист Листов

Б алка  Б. 193 Р 1 2

Арматурный чертеж АО " ТРАНСМОСТ"



\И
н6

.№
по

дл
\П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
\В

за
м

.и
н6

 М
'

Ж

2 z Z

4_4.

ц 1 woo
185 1111 185

|лы/ Ш

' Н
-

L L
i :  7

т !

5 z5

Ведомость р а схо д а  стали, к г

М арка
элемент а

Б. 193

Изделия армат урные

Л ет али от гибоб

А рм ат ура кл а с са
А-21 Ас-5, A-ml А - !

ГОСТ 5 7 8 1 -8 2
025 Ф22 012 Итого 028 016 06 Итого

306Л 368.0 83.2 757.6 5  U 11.0 175.8 21* 1.6

Всего

999.2

:ж ?

Ведомост ь дет алей

Поз. Э скиз

1
а  а  
^  i I ̂  

U 5 19008 К  5

2 Ю5 19008 105

3 ____________ J ^
105 НПО Ю5

10

555

635

R6h =60

C J
wo §

C k  ~
¥30 

/Рдн=60
115

Класс, м арка  арм ат урной стали, стыки 
продольной армат уры  назначаю т ся б соот~ 
детстбии с т ехническим и услобиями.

3 .501-180 .95 .2 -22
Лист

2



50

ч

и

7-7

11*100
600

1200

поз.З

га

п

№ 0

j
/С . S!

2 = 1

Ц
70 i * 90 70

Rb-20

и г

Поз. Н а и м е н о б а н и е К о л М а с с а ,
т

7 6А -/, 1=1160; 0.3кг 5

0 Л 5
2 l=t*50; 0.1кг 12

3 10A-I, 1=870; 0.5кг 1

Бетон класса  В 25,м3 0.18

В е д о м о ст ь  р а с х о д а  ст али , к г

М а р к а
эл е м е н т а

И з д е л и я  а р м а т у р н ы е
А р м а т у р а  к л а с с а

А -1
ГО С Т  5 7 8 1 -8 2

010 Ф6 Итого

л 0 .5 2 .7 3 .2

7. Технические услобия см. 3.501-180.95.2-ТУ.
2. Марка арматурной стали назначается 6 соотбетстбии с техническими услобиями.

Исполнил РыжкоЬ 1—
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 3Проверил БелоЬа

Нач.пр.гр. Лемасоба
' ; Гл.инж.пр. |f 1 Стадия Лист Лист об

Р <
Лежень Л

А О  иТ Р А Н С М О С Т "
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.№
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дл
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ам
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н6
.М

'

\ 3 2

ГГ



IИ
нб

.№
по

дл
.\П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
\В

за
м

м
нб

ТР

ы

__________33

Ы

По з.2
II ,

600 
Шаг 100

I U L-UOO  
Шаг 200

Поз. 4/5

Ведомость расхода стили, к г
Изделия арматурные

М арка
элемента

Армат ура класса

ВсегоА-Е(АЛА-Ш) A - I
ГОСТ 5 7 8 1 -8 2

020 014 012 06 Итого
С П 58.1 _ 2.2 16.3 18.5 76.6
СТ2 72.9 _ • 2.2 • 19:1 21.3 94.2

СТЗ 8 2 .8 2 .8 - 20:8 23.6 106.4

Марка
стойки

Р азм еры ,мм Масса
тL а

СТ1 5500 1160 2.78

СТ2 7000 U  70 3.55

СТЗ 8000 1680 4.05

Поз Наименобание Кол. на стойку
СТ1 СТ2 СТЗ

1 20А -Е (А с-й ,А  -Ш )

1=5880; 4

1=7380; 4
1=8380; 4

2 6 А -!;1=53900; 12. Окг 1

1=66500;14.8кг 1
1=74500; 16.5кг 1

3 6А-1;1=420;0.09кг 4 8 4 8 4 8

4 12А-!;1=1190;1.1кг 2 2
5 14А-!;1=1190;1.4кг 2

Бетон класса В25,м 1 1.11 1.42 1.62

1. Технические услодия см. 3 .501-180.95 .2 -ТУ .
2. Класс , м арка арматурной стали, стыки 

продольной арматуры назначают ся 6 соот- 
бетстбии с техническими услобиями.

Исполнил Рыжков
3 .501-180 .95 .2 -24Проверил Белова

Нач.пр.гр. Лема соба
Гл.инж.пр. БрцсилоЗсхйб Стадия Лист Листов

7 ----- / Стойка С Ц  СТ2, СТЗ АО "ТРАНСМОСТ'

7
7

7
 /

7
 /



Поз. О б о зн а че н и е Н а и м е н о ба н и е
Кол.на блок

Прим.o n 0Г2
Д о ку м е н т а ц и я

ТУ 3 .501 -180 .95 .2 - Т У Т е хн и че ски е  у сл о б и я

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 6  Ф Ч О палубочны й  черт еж

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 7 А рм ат урны й  черт еж

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 8 А рм ат урны й  черт еж

1 12А -Е (А С-Е ;А -Ш )

U 1270; 1 .1кг 5 4

2 12А -Е (А С-Е ;А -Е И

1=9 70; 0.9 к г 2 4

3 12А -Е (А С-Е;А-ЕТ)

1 = 770; 0 .7кг 8 8

4 10А -Е (А С-Е ;А -EJ)

1=1565; 1.0 к г 4 4

5 10А -Е (А С-Е ;А  -EU

1=515; 0 .3  к г 4 4

б 10А -Е (А С-Е ;А -Ш )

1 = 770; 0.5 к г 20 20

7 10А -Е (А С-Е ;А  -ЕЕ)

1 = 1100; 0 .7  к г 2 2

Исполнил Иванова
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 2 -2 5Проверил Белова

Нач.пр.гр. Лемасова Ы а
[линх.пр. Брцшобскиц. M k h Стадия Лист Листов
Нач.отд. Ткаче нкd Р 1 7

Ого л о б о к  ОГ 1;0Г2
— АО " ТРАНСМОСТ11

Поз. О б о зн а че н и е Н аи м е н о ба н и е
Кол.на блок

Прим.ОП 0Г2
8 10А -Е (А С-Е ;А  -EJ)

1 = 1290; 0 .8  к г 9 -

9 10А -Е (А С-Е ;А -Е 1)

1=2060; 1.3 к г 3 -

10 10А -Е (А С-Е ;А -Е1)

1 = 1270; 0 .8  к г 4 -

11 10А -Е (А С-Е ;А -Е Т)

1=3U0; 0 .2  к г 4 -

12 8 A - 1 1 = 1285; 0 .5 кг 2 4

13 8 А - П = К 2 5 ;  0.6 к г 2 -
74 8 А -11  = 1320; 0 .5  к г 12 12

15 8 А - !  1 = 1380; 0.6 к г 12 12

16 10А - 11=910; 0 .6 кг 4 4

17 2 0 А -Е (А С-Е ;А -Ш )

1=350; 0 .9  к г 4 4

М ат ериалы

Бет он к л а с с а  В 25, м 1 0.56 0.39

Арматура по ГОСТ 5781-82 1___

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 5
Лист

2
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\В
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м
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н6
,N

'

Ф асад
on

- I

’ fdO if

п

M7ir

§

225 10

Р8' I1 1
\
\

J
S

0 ! \

I \
I

500 tm t

800

Ф асад

0Г2

35

Ы
1300

t 260 115 550 № 260

t r
к

, 260 ; » 550 115, 260

.s ta
’a t ,  ж  'К d f  1 f  rЬ____

----------- !-----------

, 500 150

800

2-2

Исполнил Ибанода 
Про6ерил\Бело6а
Нач.пр.гр\Лемасо6а 
Fл.инж.пр.
Нач.отд\ 7ко чем ко

М арка
блока

М асса ,
/77

o n

0 Г 2

1501- 180.95.2-26ФЧ

О голодок 0Г1;0Г2  
Опалубочный чертеж

Стадия Лист Листоб

АО " ТРАНСМОСТ “
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нд

.№
по

дл
.\

П
од

гш
сь

 и
 д

ат
а 

\B
3
Q

m
.u

h
6
.N

'

2 П

г

1

Г1

т с

S
А

1 _ •

1

•

.

1 §

В е д о м о с ть р а с х о д а  с т а л и , к г
И з д е л и я  а р м а т у р н ы е

М а р к о
э л е м е н т а

0 Г 1

А р м а т у р а  к л а с с а

А -1  (А с- Е ;А - ш ) А - 1
ГО С Т 5 7 8 1 - 8 2

Ф20 Ф12 Ф10 Итого 010 Ф8 Итого

5.6 11.9 51.7 А 7.2 2.А 15Л 17.8

Всего

6 5 .0

В е д о м о с т ь  д е т а л е й

П оз.

12

15

1А

15

16

Э с к и з
250,

^
765 U
250

м
115 U
300

Too
1180

, 265 , .

t3  А
90_____________W 0_

a
250 Щ

1л|

EmzI O ^

5 6

R*u=30

k - Ж

1. К л а с с , м а р к а  а р м а т у р н о й  с т а л и  н а з н а ч а ю т с я  б с о о т б е т с т б и и  с т е х н и ч е с к и м и  у с л о б и я м и
2. Р а с с т а н о б к у  п о з .16,17 см. н а  л и с т е  5 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 - 2 6 Ф Ч

т .

Исполнил Мамоноба
Проверил Бвлоба
Начмр.гр. Лемасоба
Глмнж.пр. Брисилобский.

' у

3.501-130.95.2-27

О го  л о б о к  О Г 1 

А р м а т у р н ы й  ч е р т е ж

Стадия Лист Листоб
D И _____

А О  нТ Р А Н С М О С Т"
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.№
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дл
\П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
\B

3q
m.

uh
6.

N

М а р ка

эл ем ент а

А р м а т ур а  к л а с с а

Всего
А ~ и (А г-П ;А -ш 1 • А -Т

ГОСТ 5 7 8 1 -8 2
Ф20 Ф12 010 Итого 010 0 8 Итого

0 Г 2 3.6 11.6 16.6 31.8 1.2 152 16 А Ь8.2

1. К ласс , м а р к а  а р м а т у р н о й  ст али  н а зн а ч а ю т с я  б соот бет ст бии  
с т е х н и че ски м и  услобиям и .

2. Р а с с т а н о б к у  поз. 16, 17 см. но  лист е 3 .501 -180 .95 .2 -2 6 Ф Ч .

Исполнил МамоноЬа —

Проверил Белоба
Нач.пр.гр. Лема с обо
Гл.инх.пр. Воисилокш-

i /  у

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -2 8

О го л о б о к  0 Г 2  
Арматурный чертеж

Стадия Лист Листов
Р __

А О ' ТРАНСМ ОСТ'



Поз О бозначение Н аим енобание
Кол.
на
блок Прим.

Д о кум е н т а ц и я

ТУ 3 .501-180 .95 .2 - ТУ Технические  усл об ия

3.501-180.95 .2-ЗОФЧ О палубочны й черт еж
3 .501-180 .95 .2 -31 А рм ат урны й чертеж

1 12А-Е(АС-Е ;А -Е П

1=1970; 1.8 к г 56

2 10А-Е(АС-Е ;А -Ш )

1=1610; 1.0 к г 32

3 10А-Е(АС-Е ;А -Е !)

1=970; 0 .6кг 20

4 10А-Е (А С-Е;А-Е1)

1=1070; 0 ,7кг 8

5 10А -Е (А С-Е;А - ЕТ)

1=1170; 0 .7кг 8

6 10А-Е (А С-Е ;А -Ш )

1 = 1260; 0 .8 кг 4

Исполнил Р ы ж коб
Проверил Б елова 0. л_
Нач.пр.гр. Лема соба №
Гл.инж.пр.

11

? С а г ( .
Нач.отд. Т к а ч е н к о / W 1

7 1и

3 .501-180 .95 .2 -29

Ф ундамент ны й блок ФБ

Стадия Лист Листоб
.Р _ /

АО  " ТРАНСМОСТ
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 д
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а\
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ЕР

Поз. О бозначение Н аим енобание
Кол.
на

блок Прим.

7 6 А - 1 1=300; 0 .0 7 к г 56

8 6 А -Т  1=350; 0 .08 кг 32

9 6 А - 1 1 = Ш ;  0 .09  к г 32

10 /4 А - !  1=1230; 1 .5 кг 4

М ат ериалы

Бет он кл а с с а  В 25, м 1 Ш

Арматура по ГОСТ5781-82

3 .501 -180 .95 .2 -29
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.№
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дл
\П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
W

in
M

.u
Hb

.N
'

1-1

3 -3

39

2-2

М арка
блока

М асса,
т

ФБ 3.52

*

\ Исполнил Мамонода / Ж г. ,------
3.501-180.95.2 -ЗО Ф Ч\ Проверил Бе/юба

\Нач.пр.гр. Лема сода

Ф ундамент ны й блок ФБ 
Опалубочный чертеж

Стадия Лист \ Листоб I
Нач.отд. Ткаченко JIW 1 Р . 7 - ]г — Г

АО 'ТРАНСМОСТ'J -
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нб

.№
по

дл
\П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
\В

зд
м 

ин
Ь.

Ы
Л

40

В едом ост ь р о с  х о д а  ст али

И зд е л и я  а рм ат урны е

W  [±

4 - 4

т ' т2__ _—— Г
с.

»;
►— —.— —' —

•• ■'
; !• i -I

. г~р----

В едом ост ь д ет ал ей

Поз.

10

Эскиз
725

d ___ ZD
146

196

246

Rt„ 30 М

f —  480

М а р ка

эл ем ент а

А р м а т ур а  к л а с с а

Всего
А -Е (А г-й ;А -ш 1 А - !

ГОСТ 5 7 8 1 -8 2
0 12 010 Итого 014 Ф6 Итого

ФБ 100.8 5 8  Л 159.2 6 .0 9.4 15Л т . б

К л а с с , м а р ка  а р м а т у р н о й  ст али  приним аю т ся 6 соот бет ст бии с 
т е х н и ч е ски м и  усло в и ям и .

Исполнил
Проверил

Мамоноба
Белода

Нач.пр.гр. Лема соб а F j L
Слинх.пр. Боисилобский <М ш < ,

----------- 2 / /

3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -3 1

Ф ундам ент ны й б л о к  ФБ 
Арматурный чертеж

Стадия Лист Листоб
Р _ 1 _____

АО •ТРАНСМОСТ



4

и
5 * 9 0
5 0 0

1-1

/  /
2

/  /  /  / и  /  /  /  / / >
V  /  /  п \ /  /  /  / ^ 1 ЬЛ '

120 , . 120
ил ^

98 0

Поз^ Н а и м е н о д а н и е К о л М а с с а ,
т

1 6 А -1  1=950; 0 .2кг 6
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1. Технические условия см. 3 .501-180.95.2-ТУ.
2. А рм ат ура  из стали м арки  СтЗпс.
3. Подъем изделий при монтаже производится б одхват за уступы.

1о

S*
>*

Исполнил Рыжков
3 .5 0 1 -1 8 0 .9 5 .2 -3 2Пробврил Белова cL c* { ,

Нач.пр.гр. Лема сова
Тлинж.пр. брцсилобский Стадия Лист Листов

/
П л и т а  П

fi /£ ■ *
*0 А О  " Т Р А Н С М О С Т и

\И
нд

.№
по

дл
\П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а |
Вз

ам
.и

нв
.М

'

и

гг

Серия 3.501-180.95

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

