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с 01.01. 1975 г. 
до 01.01. 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на магний и магние
вые сплавы без защитных покрытий и устанавливает методы ус
коренных испытаний на общую коррозию для получения сравни
тельных данных по коррозионной стойкости сплавов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Виды испытаний и их применение указаны в табл. 1.
Т а б л и ц а  I

Виды испытаний Обозна
чении Применение

Испытание при воздействии соле
вого тумана, содержащего 3%-ный 
раствор хлористого натрия

д* Для имитации условий мор
ской атмосферы

Испытание при переменном погру
жении в 0,001 %-ный раствор хлорис
того натрия

Е* Для имитации легких (Л) и 
средних (С) условий

Испытание при воздействии водя
ного тумана, содержащего 
0,001 %-ный раствор хлористого нат
рия

Ж То же

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 
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Продолжение

Виды испытаний Обозна
чения Применение

Испытание при полном погружении 
в 3%-ный раствор хлористого натрия

К Для имитации условий мор
ской атмосферы

Испытание при повышенном значе
нии относительной влажности возду
ха и температуры с периодической 
конденсацией влаги

И Для имитации жестких (Ж) 
и очень жестких (ОЖ) усло
вий, за исключением морской 
атмосферы

* Условные обозначения по ГОСТ 9.012—73.
Выбор метода испытаний следует производить в соответствии 

с группами условий эксплуатации по ГОСТ 14007—63.
1.2. В каждом конкретном случае следует разрабатывать про

грамму испытаний, в которой указывают: химический состав или 
марку, вид детали или заготовки, термическую обработку, со
стояние и шероховатость поверхности, метод, режим, продолжи
тельность испытаний, график промежуточных осмотров и съемов 
образцов, способ оценки результатов испытаний.

1.3. Испытания следует проводить на образцах одинаковых 
размеров и формы, одного способа подготовки поверхности, од
ного направления вырезки образца по отношению к направлению 
кристаллизации литья или деформации заготовки.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ
2.1. Ф о р м а  и р а з м е р ы  о б р а з ц о в
2.1.1. Для испытаний по методам Д, Е, Ж, И следует приме

нять преимущественно плоские образцы прямоугольной формы 
размерами 50X100 мм или 100X150 мм.

Допускается применять образцы других размеров и формы, 
например в виде дисков, стержней, профилей с общей площадью 
поверхности не менее 40 см5 (без учета поверхности торцов).

2.1.2. При оценке коррозионной стойкости по изменению меха
нических свойств при растяжении в качестве образцов листового 
материала следует применять прямоугольные пластины размером 
220X150 мм, из которых после коррозионных испытаний выре
зают образцы для определения механических свойств по ГОСТ 
1497—61.

Форма образцов для испытаний заготовок других видов (на
пример: отливка, прессованный материал, штамповка и д р . ) — по 
ГОСТ 1497—61.

2.1.3. Для испытаний по методу К следует применять образ
цы прямоугольной формы размером 15X30 мм или круглой фор
мы диаметром 15—25 мм толщиной от 1 до 5 мм.
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2.2. Образцы следует обрабатывать без применения смазок 
или эмульсий. Шероховатость поверхности образцов не ниже Ra 
2,5 мкм по ГОСТ 2789—73.

2.3. На поверхности образцов не допускаются: царапины,
включения, вмятины.

2.4. Количество образцов следует устанавливать в зависимо
сти от общей продолжительности испытаний, количества образ
цов, снимаемых с испытаний, количества контрольных образцов 
(не подвергавшихся испытаниям), предназначенных для сравне
ния с образцами, снимаемыми с испытаний, и указывать в про
грамме испытаний.

2.4.1. Количество параллельных образцов должно быть не ме
нее 5 шт. на каждый вариант*, число контрольных — не менее 
3 шт.

2.5. Контрольные образцы и образцы, снятые с испытаний, сле
дует хранить в условиях, исключающих возникновение или даль
нейшее развитие коррозии (например: в эксикаторах с влагопог
лотителями).

2.6. Образцы должны иметь маркировку по ГОСТ 17332—71. 
При невозможности нанесения маркировки образцы снабжаются 
маркировочными бирками.

2.7. На подлежащие испытаниям образцы следует составлять 
опись с указанием:

номера образца и варианта испытаний;
вида детали или заготовки;
химического состава;
термической обработки;
шероховатости поверхности;
графика испытаний (продолжительность испытаний, число 

съемов образцов).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

3.1. Оборудование для проведения испытаний — по ГОСТ 
9.012—73.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Поверхность образцов зачищают стеклянной шкуркой № 8 
или № 10 по ГОСТ 6456—68. Допускается химическое травление 
поверхности образцов для удаления плен, налетов, включений 
и т. п. в 5—7%-ном (по массе) растворе азотной кислоты по 
ГОСТ 701—68 с последующей обработкой в растворе хромового 
технического ангидрида по ГОСТ 2548—69—80—100 г/л и азот-

* Определение варианта — по ГОСТ 17332—71.
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нокислого технического натрия по ГОСТ 828—68—5—8 г/л. 
После травления поверхность образцов зачищают стеклянной 
шкуркой.

4.2. Поверхность образцов, зачищенную стеклянной шкуркой, 
перед испытаниями протирают ватным тампоном, смоченным эти
ловым спиртом по ГОСТ 5962—67.

4.3. Продолжительность испытаний и сроки промежуточных 
осмотров должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Методы испытаний П родолжительность 
испытаний, сут Сроки осмотра, сут

Е, Ж , И 180 5, 15, 30, 60, 90, 120, 180

д 90 1. 3, 5, 15, 30, 45, 60, 90

К 1 1

Для изучения кинетики коррозии сроки съема образцов долж
ны определяться программой испытаний и совпадать со сроками 
осмотра.

4.3.1. При исследовании кинетики коррозии по количеству 
выделившегося водорода (объемный метод) отсчет показаний 
проводят через 5, 15, 30 мин, 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 24 ч.

4.3.2. Допускается увеличение продолжительности испытаний 
по методам Е, Ж, И до 360 сут, по методу К — до 2 сут.

4.4. Испытания по методу Д проводят в камере при относи
тельной влажности 95—98%, температуре 18—25°С, при воздей
ствии тумана 3%-ного раствора хлористого натрия. Раствор при
готавливают на хлористом натрии, х. ч. или ч. д. а. по ГОСТ 
4233—66 и дистиллированной воде по ГОСТ 6709—53. Размеще
ние образцов в камере — по ГОСТ 9.012—73.

4.5. Испытания по методу Е проводят по циклу: 10 мин в рас
творе, 50 мин — на воздухе. Температура раствора 18—25°С. При
готовление раствора производят, как указано в п. 4.4.

4.5.1. Смену раствора производят через 15 сут. При быстром 
загрязнении раствора продуктами коррозии допускаются другие 
сроки смены раствора. Уровень раствора поддерживается посто
янным путем добавления до уровня дистиллированной воды.

4.5.2. Во время вынужденных перерывов в испытаниях образ
цы должны находиться на воздухе.

4.6. Испытания по методу Ж проводят в камере при относи
тельной влажности 95—98%, температуре 18—25°С. Расположе
ние, размещение образцов и приготовление раствора — по п. 4.4.
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4.7. Испытания по методу К проводят при полном погруже
нии в раствор (температура раствора 18—25°С). Образцы распо
лагают вертикально. Количество раствора должно быть не менее 
40 см3 на 1 см2 поверхности образца. Смена раствора не произ
водится. Раствор приготавливают, как указано в п. 4.4.

4.7.1. Размещение образцов в сосуде зависит от выбранного 
способа оценки результатов испытаний: при оценке результатов 
испытаний по потере массы одновременно в одном сосуде нельзя 
размещать образцы различных сплавов, при оценке по количе
ству выделившегося водорода — каждый образец подвешивают 
под воронкой, на которой находится градуированная бюретка, 
заполненная раствором.

4.8. Испытания по методу И проводят в камере по двухсту
пенчатому циклу: 1-я ступень — относительная влажность
95—98%, температура 55±2°С, продолжительность 8 ч; 2-я сту
пень — относительная влажность 95—98%, температура 18—25°С,. 
продолжительность 16 ч, включая период охлаждения. Размеще
ние образцов в камере и положение их — по п. 4.4.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Устанавливаются следующие способы оценки коррозион
ной стойкости сплавов:

по изменению внешнего вида поверхности образцов;
по глубине коррозионных поражений;
по изменению механических свойств;
по изменению массы;
по количеству выделившегося водорода (объемный способ);
по характеру коррозионных поражений, видимых под микро

скопом (металлографический способ).
5.2. Способ оценки следует выбирать в зависимости от требо

ваний, предъявляемых к сплаву, от цели и метода испытаний.
5.2.1. При испытаниях по методу К оценкой является потеря 

массы. Объем выделившегося водорода фиксируется только при 
изучении кинетики коррозионного процесса.

5.3. Оценку результатов испытаний по изменению внешнего 
вида, по глубине коррозионных поражений, по изменению меха
нических свойств производят по ГОСТ 17332—71.

5.4. Оценку по изменению массы производят путем взвешива
ния образца на аналитических весах с погрешностью не более 
0,002 г до и после испытаний, предварительно удалив продукты 
коррозии.

5.4.1. Удаление продуктов коррозии производят в одном из 
растворов, имеющих температуру 18—25°С, состав которых ука
зан в табл. 3.
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Та б л и ц а  3

Состав раствора Количество раствора, г/л

Хромовый ангидрид по ГОСТ 3776—68 200

Хромовый ангидрид 200
Азотнокислое серебро по ГОСТ 1274—63 10

Хромовый ангидрид, х. ч. 200
Азотнокислое серебро 10
Азотнокислый барий по ГОСТ 3158—65 20

5.4.2. Перед удалением продуктов коррозии необходимо прове
рить влияние свежеприготовленного раствора на растворение 
сплава, для чего образец, не подвергавшийся испытаниям, взве
шивают п погружают на 5 мин в раствор. Если образец изме
няет массу, необходимо проверить реактивы на соответствие тре
бованиям стандартов.

5.4.3. При накоплении в растворе продуктов коррозии необ
ходимо периодически проверять влияние раствора на растворение 
сплава (см. п. 5.4.2.). При изменении массы образца производят 
смену раствора.

5.4.4. После удаления продуктов коррозии образцы промыва
ют в проточной воде, затем в дистиллированной воде, сушат в 
сушильном шкафу при температуре 105±2:>С в течение 3—5 мин, 
после чего помещают в эксикатор над осушителем на 24 ч и взве
шивают.

5.4.5. Результаты взвешивания следует записывать в виде таб
лицы.
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5.4.6. Коррозионные потери образца (Ат) в г/м2 или мг/см2 
вычисляют по формуле

Ат—
/ffg----Ш\

S  » (1)

где т0 — масса образца до испытаний, г (мг);
т\ — масса образца после удаления продуктов корро

зии, г (мг);
5 — поверхность образца до испытаний, м2 или см2.

5.4.7. Скорость коррозии (ик) в г/(м2-сут) или мг/(см2-сут) 
вычисляют по формуле

где t — продолжительность испытаний, сут.
5.5. В качестве оценки коррозии по выделению водорода при

нимают водородный показатель коррозии, отнесенный к единице 
первоначальной поверхности образца, и выражают в см3/(см2 • сут).

5.6. Характер коррозии сплавов определяют металлографиче
ским способом. Металлографические шлифы изготавливают по 
ГОСТ 1778—70. Шлифы исследуют при одном и том же увели
чении до и после травления.
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