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Определение сорта
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21047-75*

Взамен
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в части сортировки

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 4 августа 1975 г. М® 2054 срок введения установлен

с 01.01.77
Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 08.10.85 №  3275
срок действия продлен до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на техническую кожу 
и устанавливает определение сорта.

2. В зависимости от наличия пороков, их площади кожу под
разделяют на сорта: 1, 2 и 3.

3. —6. (Исключены, Изм. № 1).
7. Пороки учитывают, не допускают и не учитывают в соответ

ствии с табл. 1 и п. 9.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, 
утвержденным в октябре 1985 г. (МУС 1—86).
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1. Отдуши- 
стость:

на краях чеп
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шириной 15 см 
от края 

на площади 
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2. Ломкость ли
цевого слоя при 
испытаниях на 
валиках

3. Садка лица 
общая

4. Загрязнение 
лицевой поверх
ности:

свыше 30% 
чепрачной части
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Продолжение табл. 1
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касательной к 
впадинам заднего 
реза
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Продолжение табл. 1

«3

ои, 
и 2 
8 а

ио АЧ
АЧ
С-1

tкя

Кожа
для манжет 
и прокладок

моя
В4J

s s |
я я S
А  ТВ Я

Наименование
порока

ю(UЯ
Я0)а
wCQ
ав4)ЕГ К

ож
а 

дл
я 

го
н!

 
хр

ом
ор

ас
ти

те
л 

ду
бл

ен
ия

К
ож

а 
дл

я 
го

т 
пе

рг
ам

ен
тн

ая

К
ож

а 
дл

я 
су

ч!
 

ны
х 

ру
ка

во
в

К
ож

а 
м

уф
то

ва

К
ож

а 
дл

я 
де

ли
 

ны
х 

ре
м

еш
ко

в

К
ож

а 
дл

я 
по

г<
 

ло
чн

ы
х 

ре
м

не
(

тя
ж

ел
ая

ле
гк

ая

1 К
ож

а 
дл

я 
ре

м 
бе

ск
он

еч
ны

х 
cv 

пр
яд

ил
ьн

ы
м

 
м

аш
ин

ам

К
ож

а 
на

ту
ра

л;
 

сп
ец

иа
ль

но
го

 
че

ни
я 

ра
ст

ит
ел

 
ду

бл
ен

ия
.

9. Неотделан
ная бахтарма

Не допус
кается

— Н е д о п у с к а е т с я

10. Неровная 
строжка

— -- - —_ — — — + _L 4-

И. Жесткость 
местная

12. Жесткость 
общая

13. Непродуб

Н е д о  

Н е д о

п у с к а е 

п у с к а е

т с я 

т с я

+ + +

14. Вороти- 
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Продолжение табл. 1
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продольные или 
под углом менее 
30° к линии хреб
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Продолжение табл. 1
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8. Скученными заросшими свищами считают более 6 свищей, 
расположенных на площади 1 дм2 в ремневом чепраке и в кожах 
для погонялочных ремней, и более 20 свищей в остальных видах 
кож. При наличии на коже заросших свищей в меньшем количе
стве их относят к разбросанным.

9. При определении сорта не учитывают следующие пороки:
слабо выраженную воротистость до уровня нижних впадин пе

редних лап;
слабо выраженную жилистость;
молочные полосы;
незначительную стяжку лицевой поверхности па полах и во

ротке;
неотделанную бахтарму в пашинах;
отдушистость в пашинах;
всякого рода повреждения на расстоянии не более 5 см от ес

тественного контура чепрака и не более 1 см от линии чепрако- 
вания;

ссадины, царапины, безличины, слегка задевающие лицевой 
слой и зачищенные;

заросшие укусы насекомых;
малозаметную лизуху.
10. Местную садку лицевой поверхности в двух точках чепрака 

или на целой коже и одной точке получепрака или на полукоже 
считают за один порок и оценивают 20%.

Местную садку лицевой поверхности в одной точке чепрака 
или на целой коже считают за один порок с площадью поражения 
10%.

11. Сорт кожи для сучильных рукавов определяют по бахтар
ме с учетом пороков по лицевой поверхности кожи.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
12— 14. (Исключены, Изм. № 1).
15. Сорт кожи в зависимости от размера полезной площади 

определяют в соответствии с табл. 2.
Та блица  2

Сорт Размер полезной площади, %

1 До 95 включ.
2 От 95 » 80 включ
3 » 80 » 50 включ.

15а. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84. 
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
16. Муфтовую кожу относят к 3-му сорту, если ее полезная
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площадь вписывается в прямоугольник размером сторон не ме
нее 500x600 мм.

17. Кожу для сучильных рукавов относят к 3-му сорту, если 
при сортировке на бахтарму ее полезная площадь вписывается в 
прямоугольник с размером сторон 600X1000 мм, где сторона пря
моугольника, равная 600 мм, расположена параллельно линии 
хребта.
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